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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

.. Wir gratulieren Ihnen

und freuen uns, dass Sie sich fur ein Produkt aus unserem

Hause entschieden haben.

Wir mdchten, dass Sie mit lhren Mobeln viel Freude haben
und informieren Sie mit dieser Broschiire umfassend tiber pro-
dukt- und warentypische Eigenschaften. Es ist auch bei bester
Serviceleistung nicht moglich, auf alle spezifischen Mobel und
Einrichtungsgegenstéande und Ihre personliche Nutzungser-
wartung einzugehen. Deshalb bitten wir Sie, sich eingehend
Uber die vielféltigen Materialien und deren Eigenschaften zu
informieren. Dazu gehoren die Planung und das AufmaB, Ver-
dnderungen im Gebrauch durch die (ibliche tagliche Nutzung,

Licht, Sonne, Ihr Raumklima usw. sowie wichtige Reinigungs-
und Pflegehinweise. Der tdgliche Gebrauch hinterldsst auf
allen Gebrauchsgegenstanden seine Spuren. Einen groBen Teil
unseres Lebens verbringen wir in der Wohnung. Davon allein
25-30% mit Schlafen, der wichtigsten Erholungs- und Re-
generationsmdglichkeit fir den Menschen. Polstermdbel wer-
den beispielsweise It. Stiftung Warentest durchschnittlich 3-5
Stunden téglich benutzt. Biromdbel durchschnittlich an iber
200 Tagen im Jahr.

Das Raumklima spielt flir unser Wohlbefinden eine wichtige Rolle.
Fiir Innenrdume werden allgemein von Experten im Jahresdurch-
schnitt eine Temperatur von 18-23° Celsius und eine relative
Luftfeuchtigkeit von 40-55 % empfohlen. Das ist fiir unsere Ge-
sundheit allgemein von groBer Bedeutung und besonders wich-
tig fiir Allergiker oder Asthmatiker. Der Frischluftaustausch
(Luftwechselrate) sollte dabei ebenfalls beachtet werden. Sinkt
die Luftfeuchtigkeit zu stark ab, kann es zu unangenehmen
elektrostatischen Aufladungen in Verbindung mit synthetischen
Teppichbdden, Textilien und Polstermaterialien oder zu starkem
Schwund bei Massivholz kommen. Elektrostatische Aufladung
ist meist kein Materialfehler, sondern wird fast immer durch zu
trockene Luft und Materialien ausgelost. Ist es zu feucht, kann
es zu Stockflecken oder Schimmelpilzbildung kommen. Das
passiert haufig z. B. in Neubauten, die zu friih bezogen werden
oder nicht gut genug getrocknet wurden. Fragen Sie ggf. den Ver-
mieter oder Bautréger und lassen Sie sich schriftlich bestétigen,
dass die Bausubstanz bei Ubergabe uneingeschrankt nutzbar ist.
Menschen mit einem gesunden Immunsystem reagieren darauf
nicht, bei empfindlichen Menschen kann Schimmelpilz zu
Allergien oder Infektionen fiihren.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Mdbel eine bestimmungs-
geméaBe Verwendung finden. Sie diirfen daher z. B. nur fiir den
allgemeinen, normalen Wohnbereich verwendet werden. Sie
eignen sich nicht flir den Objekt- und Gastronomiebereich, 6f-
fentliche Einrichtungen u. &., Klinik- oder Reha-Bereiche sowie flir
sehr schwergewichtige oder behinderte Personen (Siehe Belast-
barkeiten und BestimmungsgemaBe Nutzung). Fiir den Objekt-
oder AuBenbereich gelten teilweise andere Bestimmungen und
Vorschriften. Falls Sie hierzu besondere Anforderungen haben,
fragen Sie Inre Einrichtungsberater. Mdbel fiir den Objekt- oder
AuBenbereich sind besonders gekennzeichnet.

Eine sachgerechte, nicht zweckentfremdete Nutzung und eine
regelmaBige Unterhaltspflege unserer Gebrauchsgegensténde
mussen deshalb selbstversténdlich sein. Wenn Sie lange Freude
an den Mobeln haben mochten, sollten Sie die Unterhaltspflege
und Sorgfaltspflicht mit Ihrer personlichen Kérperpflege gleich-
setzen.

BESONDERER HINWEIS:

Die Naturelemente Sonne
und Wasser bedeuten Leben.

Grundlage fir diesen MOBEL-GUTEPASS
ist der allgemeine industrielle Fertigungsstandard. Weiterhin
das Regelwerk und die Priifkriterien fiir industriell gefertigte
Produkte in Anlehnung an die RAL GZ 430, RAL Deutsches
Institut fir Giitesicherung und Kennzeichnung e. V. St. Au-
gustin. Die giltigen DIN, EN-européischen und ISO-Normen und
Standards sowie der angewandte Stand der Technik (maBgebend
ist der Zeitpunkt der Lieferung).

Weiterhin empfehlen wir Ihnen die Gebraucherinformatio-
nen flr Kiichenmdbel der Arbeitsgemeinschaft ,Die Moderne
Kiiche e. V.“ (AMK) sowie den Ratgeber Kiiche.

N&heres unter www.amk.de

Wichtige Informationen erhalten Sie auch (iber den Ratgeber
,Mobel kaufen“ der Stiftung Warentest. Dieser wird standig
aktualisiert und ist derzeit in der 4. Auflage erhdltlich (Siehe
letzte Seite SERVICE).

Grundsétzlich gilt natlrlich wie bei allen Gebrauchsgiitern,
auch fiir Mébel und Einrichtungsgegenstinde der allgemeine
Wissensstand.

Flir Mobel mit dem Giitezeichen ,Goldenes
M* gelten die Regelwerke nach RAL GZ 430
der Deutschen Giitegemeinschaft Mobel e. V. =

|

Gutegepriifte Mobel miissen besondere Anforderungen flr
gepriifte Qualitdt, garantierte Sicherheit und gesundes Wohnen
erflllen.

Gute und gepriifte Mébel miissen gesundheitlich unbedenklich
sein. Dies ist jedoch keine Garantie dafiir, dass es bei
empfindlichen Personen trotzdem zu allergischen Reaktionen
kommen kann. Lassen Sie sich bitte beraten.

Ausdriicklicher Hinweis:

Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus den Angaben im
Mabel-Giitepass nicht abgeleitet werden und muss jeweils
im Einzelfall gepriift werden.

Sicherheitshinweise sollten Sie besonders in Haushalten mit Kindern beachten. Bei allen MaBangaben der Mobel aus industri-
eller Fertigung handelt es sich grundsétzlich um CircamaBe. Die Verantwortung, dass die Mobel auch tatsdchlich ins Haus

und in die Wohnung passen, tragt der Kaufer! Dabei sind auch die AuBenmaBe bei im Karton verpackter Ware anzugeben. Keiner
kennt seine Wohnung besser als der Kaufer. Lassen Sie sich bitte beraten und geben Sie Hilfestellung bei Ihrer Mobelberatung
mit Informationen zu Planungsfragen, Raumlichkeiten, Stockwerken, Treppenhaus usw. (Siehe AufmaB, Aufstellen und Ausrichten,
Belastbarkeiten, Sicherheitshinweise allgemein)




Allgemeine Gebrauchs-, Reinigungs- und
Ptlegehinweise, warentypische Eigenschaften
und wichtige Informationen von A — Z.

(nicht farbechte Textilien)

Auf hellen oder einfarbigen Bezugsmaterialien kdnnen leicht
Lnicht farbechte” Textilien, z. B. Blue Jeans, T-Shirts oder &hn-
liches abfdrben, besonders bei kraftigen Farben. Das lasst sich
bei den meisten Stoffen nicht entfernen, bei gedeckten Ledern
nur im Anfangsstadium. Dabei liegt kein berechtigter Beanstan-
dungsgrund am Mdbel vor, denn die Verursacher sind externe,
nicht farbechte Materialien, z. B. Jeans.

Denken Sie bitte daran: Ab der Kasse oder Abholrampe sind Sie
der Eigentiimer der Ware und damit auch dafiir verantwortlich.
Bei Transportschaden selbst abgeholter Mobel oder bei falschem
Auftbau besteht kein Anspruch auf Schadenersatz. Lesen Sie bitte
unbedingt vor der Selbstmontage die Herstellerangaben, Montage-
und Gebrauchsanleitungen durch. Uberpriifen Sie Ihre komplette
Ware auf Vollzahligkeit und Beschadigungen. Bei Produktbesché-
digungen sollten Sie die Verpackung unbedingt autheben. Bitte
kontrollieren Sie die Verpackung genau, bevor Sie sie entsorgen.
Es konnten noch Kleinteile, Beschldge, Montageanleitungen etc.
darunter verborgen sein.

Achten Sie immer auf die Standsicherheit Ihrer selbst aufgestellten
Mabel und auf die sichere Verdibelung mit der Wand. Priifen Sie

BESONDERER HINWEIS: | |

bitte vor der Montage die Wandbeschaffenheit bzw. das Festmau-
erwerk, ob es lhren Mdbeln standhdlt. Oft miissen Mobelteile durch
eine Wandbefestigung ausreichend gesichert werden. Das gilt vor
allem bei Hangemobeln. Kontrollieren Sie auch die Belastbarkeit
der einzelnen Produkte. Mébelmontage ist Facharbeit. Um eine
fehlerhafte Montage zu vermeiden, fragen Sie im Zwesifelsfall bitte
uns. Denn als Mdbelfachhandler sind wir natiirlich auch nach dem
Kauf fiir Sie da. Siehe Transport, Selbstabholung, Selbstmontage.

Siehe Abholmobel und Selbstmontage, Montage, Montage-
anleitungen, Sicherheitshinweise allgemein, Transport, Selbstab-
holung, Selbstmontage

Eine Garantie fur antiallergische Mobel gibt es
leider nicht. Die Empfindlichkeit der Menschen
ist sehr unterschiedlich. Im Zweifelsfall kon-
nen Sie evtl. Materialproben bei einem Arzt flir
Allergien austesten lassen. Beim Kauf sollten Sie
auf Giitezeichen, z. B. ,Goldenes M*, ,Blauer
Engel* und ausfihrliche Produktinformationen
achten.

Sicherheitshinweise sollten Sie besonders in Haushalten mit Kindern beachten. Bei allen MaBangaben der Mébel aus industrieller Fer-
tigung handelt es sich grundsétzlich um CircamaBe. Die Verantwortung, dass die Mdbel auch tatséchlich ins Haus und in die Wohnung
passen, tragt der K&ufer! Dabei sind auch die AuBenmaBe bei im Karton verpackter Ware anzugeben. Keiner kennt seine Wohnung besser als
der Kéufer. Lassen Sie sich bitte beraten und geben Sie Hilfestellung bei Ihrer Mébelberatung mit Informationen zu Planungsfragen, Rdum-
lichkeiten, Stockwerken, Treppenhaus usw. (Siehe AufmaB, Aufstellen und Ausrichten, Belastbarkeiten, Sicherheitshinweise allgemein) Pols-
termabel, Polsterbetten, Funktionsmébel, Wohnmabel, Schlafzimmer sollen grundsétzlich nicht direkt an der Wand und nicht zu nahe an
Heizkorpern oder Lichtquellen stehen, eine ausreichende Luftzirkulation muss gewahrleistet sein. Die Mobelteile missen zwingend gerade
ausgerichtet stehen und nicht z. B. einseitig auf Teppichen! Wird das nicht beachtet, kann es sehr schnell zu Folgeschaden (z. B. kippen,
klemmen, quietschen, reiBen, verkratzen und verziehen) bis hin zu Materialbriichen kommen. Bei Neubauten anfanglich ganz besonders fiir
geniigend Wandabstand und Luftzirkulation sorgen (Schimmelpilzgefahr). Feuchte Raume unbedingt beheizen. Eine besondere Beratung
sollte unbedingt bei Neubauten erfolgen. Die Wandbeschaffenheiten, ob Nord- oder Stidrichtung, miissen bei der Bauiibergabe bzw. vor
der Mobelmontage uneingeschréankt nutzbar und trocken sein. Bei Nichtbeachtung sind Folgeschéden zu erwarten. Siehe Luftfeuchtigkeit,

Heizung, Raumklima, Neubauten.

Bitte keine heiBen Topfe, Brater oder Pfannen o. 4. direkt auf die
Arbeitsplatten stellen, verwenden Sie geeignete Untersetzer. Auf
den Fugen der Arbeitsplattenverbindungen, im Bereich der Koch-
mulde, an Splilenausschnitten oder am Wandabschlussprofil darf
sich keine Staunasse bilden. Bitte regelmaBig trocken wischen,
sonst kann es zu Folgeschéden z. B. Aufquellen kommen. Sonstige
Abdichtungen sind dblicherweise Wartungsfugen und miissen
gegebenenfalls je nach Nutzungsintensitit erneuert werden. Siehe
Fugen, Eckverbindungen, StoBkanten, Wandabschliisse etc.

Das Messen bei der Planung von Mdbeln und bei Lieferung das
Ausrichten gehdrt zu den wichtigsten Aufgaben bei der Mdbelplanung

Siehe Kinder/Kindermdbel.

Die Auswahl st groB und deshalb sind hier unbedingt die Angaben
der jeweiligen Hersteller zu beachten. Beim Grillbetrieb darf die
Backofentlir nicht gedffnet werden, da die angrenzenden Mdbelteile
in der Regel nur eine Temperatur bis zu ca. 75° Celsius vertragen.
Siehe auch Elektrogeréte 1 und 2

Bei Badmdbeln, egal ob sie lackiert, beschichtet oder naturbelassene
Oberfldchen aufweisen, ist besonders zu beachten, dass sie immer nur
spritzwasserfest und nicht mit einer Badewanne oder einem Wasch-
becken zu verwechseln sind. Das heiBt, Staundsse ist auf jeden Fall
zu vermeiden und nach dem heiBen Bad sind die Mdbelteile trocken
zu reiben, ansonsten kann es zu Folgeschdden (z. B. Aufquellungen,
Schimmelpilzbildung) kommen. Verklebungen, z. B. bei Spiegelschrén-
ken, kbnnen sich dann 16sen. Achten Sie darauf, dass die Mdbelteile
gut gesichert mit dem Mauerwerk verbunden sind. Waschtische mit
Naturstein oder Keramik nicht mit Scheuermitteln behandeln. Fir die
unterschiedlichen Materialien unbedingt die Produktinformationen
der Hersteller beachten. Siehe Reinigungs- und Pflegehinweise,
Pflegehinweise.

Ist eine Reklamation berechtigt, kdnnen Sie sich auf die gesetzlichen
Gewéhrleistungsrechte berufen; sie sind bei Waren im Normalfall
auf 2 Jahre befristet. Gewahrleistungsanspriiche sind von etwaigen
Jfreiwilligen Garantieleistungen* strikt zu unterscheiden. Aufwéandige
Rechtsverfahren sollen vermieden werden. Fehler knnen (berall
einmal passieren, die Angelegenheit soll ruhig und sachlich verlaufen.
Fir industriell hergestelite Mobel gibt es Toleranzen. Verlassen Sie
sich auf den Kundenservice oder lhre Gewahrleistungsanspriiche.
Gehen Sie in einem Beanstandungsfall ruhig und sachlich vor und
helfen Sie durch Detailinformationen, Fotos usw. mit, um alles zigig
abzuwickeln. Wir sind lhnen gerne behilflich. Siehe auch Allgemeine
Hinweise, Garantie allgemein, industrielle Fertigung, Sicherheitshin-
weise allgemein, Toleranzen.

und Montage. Dazu gehdrt ganz besonders die genaue Feststellung
der Raumlichkeiten mit allen TirmaBen, Treppen, Flur und Aufzug.
Bdden , Wande, Ttiren etc. sind nicht immer gerade und deshalb
muss mit kleinen Unebenheiten gerechnet werden. Dabei sind auch
evtl. vorgesehene StiitzfliBe zu beachten. Bei Solitirmdbeln (siehe
Solitdrmdbel) empfehlen wir ab ca. 100 cm Hohe aus Sicherheits-
griinden eine Wandbefestigung. Ihr Verkdufer und Monteur muss
deshalb unbedingt bereits bei der Planung wissen, welche Boden-
und Wandmaterialien Sie in der Wohnung haben. Die ,, Tragfahigkeit”
Ihrer Wénde ist schon allein aus Sicherheitsgriinden fiir Sie ganz
besonders wichtig, damit nichts von der Wand fallen kann bzw. alles
hélt. Bei Hangeschranken hangen hier schon einmal einige hundert
Kilo an der Wand. Im Zweifelsfall fragen Sie den Bautrager, Hausherm
oder lassen den Monteur eine kleine Probebohrung durchflihren.

Die Belastbarkeit von Polstermdbeln, Betten, Matratzen etc., Funk-
tionsteilen generell, Ablagen, Einlegebdden, Schubkésten, Regalen,
Tischen oder Wandborden, ob Glas, Holz, Metall usw. sind sehr unter-
schiedlich. Die Herstellerangaben zu den max. Belastbarkeitsgrenzen
sind unbedingt zu beachten. Insgesamt ist deshalb grundsétzlich auf
eine fachgerechte und ausreichende Wandbefestigung/Auflage oder
die Standsicherheit zu achten.

Bei den Qualitatspriifungen flir Polstermdbel fiir den allgemeinen
Wohnbedarf wird von einem Benutzergewicht von 100 bis max. 120kg
ausgegangen. Matratzen werden mit 30.000 Bewalzungszyklen von
140 kg nach DIN EN Norm gepr(ift. Lassen Sie sich bitte beraten, ob
bei hoheren Gewichtsanspriichen Sonderanfertigungen etc. maglich
sind. Besondere Vorsicht ist bei den Armlehnen geboten. Auch wenn
sie noch so schon und einladend aussehen, sind es grundsétzlich
keine Sitzteile und dafiir auch nicht konstruiert. Bei elektrisch betrie-
benen Teilen ist die maximale Belastbarkeit der Hersteller zu beachten
bzw. unser gesunder Menschenverstand einzubringen. Polstermabel,
Polsterbetten und Matratzen sind weich und verformbar, sie sind
zum Schiafen, Sitzen, Liegen oder Relaxen konstruiert und nicht zum
Hiipfen und Springen geeignet. Solche punktuellen Belastungen haben
eine irreparable Uberdehnung der Materialien und Schéden am Unter-
gestell zur Folge. Das gilt auch fiir das Stellen auf die Sitzflachen mit
dem ganzen Kérpergewicht, z. B. zum Vorhang 6ffnen, Fenster putzen
oder dhnlichem. Siehe allgemeine Hinweise, BestimmungsgeméaBe
Verwendung, Sicherheitshinweise allgemein.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Mdbel nur im allgemeinen Wohnbereich
verwendet werden. Sie eignen sich nicht fir den Objekt-, Gastro-
nomie- oder AuBenbereich, Reha- oder Klinikeinrichtungen o. &.
sowie flir Schwerbehinderte oder schwergewichtige Personen. Bei
Auftrdgen fir den gewerblichen- oder Objektbereich, flr offentliche
Einrichtungen, sind teilweise andere Sicherheitsaspekte zu beachten,
daher miissen unbedingt Sondervereinbarungen getroffen werden.
Fiir Schéden die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Haftung
tibernommen werden. Siehe allgemeine Hinweise, Belastbarkeiten,
bestimmungsgemaBe Verwendung, Objektabwicklung, Reinigungs-
und Pflegehinweise, Pflegehinweise, Sicherheitshinweise allgemein.



Bei einem Bett oder Polsterbett sollten alle Materialien individuell
fir Sie aufeinander abgestimmt sein: Bettanlage, Lattenrost oder
Unterbau, Matratze und die Bettwaren. lhre persénlichen Angaben
beim Beratungsgesprach sind duBerst wichtig, nehmen Sie sich
bitte genligend Zeit. Zu beachten ist Ihr Gewicht, Ihre Schlafge-
wohnheiten, Raumklima und Wohnhygiene, regelméBiges Wenden
und Liften, die durchschnittliche Lebensdauer von Matratzen, groBe
Qualitatsunterschiede und vieles mehr. Wir machten, dass Sie sich
jeden Tag wieder ,gesund” schlafen. Siehe Allgemeine Hinweise,
Matratzen, Belastbarkeiten.

Der Bettkasten darf grundsétzlich nicht iberladen oder zu voll gefillt
werden, damit die notwendige Luftzirkulation stattfinden kann. Wird
das nicht beachtet, kann es zu Folgeschéden, wie z. B. Schimmelpilz-
bildung, Geruchsbildung oder Schéden am FuBboden kommen. Ach-
ten Sie darauf, ob sich in Inrem Bettkasten Liiftungsschlitze befinden.

Siehe Polsterbetten, Polsterbetteneigenschaften
und Kopfteile, Chemische Reaktion.

Hier soliten Sie bitte selbst einschétzen, wie oft Ihr Funktionsteil
auch tatséchlich zum Schlafen benutzt wird. Funktionsmébel
dieser Art und Bauweise sind als ,Kompromissmdbel“ einzustufen
und kein dauerhafter Ersatz fiir iibliche Bettanlagen. Verstandli-

Chemische Reaktion, z. B. Weichmacher

Auf Mébeloberfléchen kann es durch den Kontakt mit unterschiedli-
chen Materialien zu chemischen Reaktionen kommen. Oberflachen
mit DD-Lack oder Acryl-Lack sind zwar recht widerstandfahig und
schiitzen in der Regel kurzfristig auch vor Alkohol oder Wasserfle-
cken. Legt man jedoch Tischdecken oder Unterleger aus bestimmten
synthetischen Zusammensetzungen darauf, kann es zu solchen
chemischen Reaktionen kommen, die die Oberfldche beschédigen.
Hier werden dringend und ausdriicklich nur Tischdecken oder hnli-
ches aus Baumwolle oder Molton vorgeschrieben. An Bettkopfteilen
kann es je nach Bezugsart von Stoff, Leder und Kunstleder durch
den Kontakt mit chemischen oder séurehaltigen Substanzen zu Ver-

Dampfreiniger sind fiir MGbel grundsétzlich ungeeignet. Auch wenn
Werbungen dazu unterschiedliche Empfehlungen abgeben. Der
Dampfdruck kann relativ schnell Fugen, Dichtungen, Oberflachen,
Bezugsmaterialien etc. zerstoren.

Ein sorgfaltiges Ausrichten der Mdbelteile ist hier besonders wichtig.
Siehe dazu auch Schiebetiiren.

Druckstellen bei Mdbel- oder Einrichtungsgegenstanden kdnnen sich
sehr schnell und unterschiedlich ergeben. Bei Teppichen oder Ve-

cher wére hier allgemein die Bezeichnung Verwandlungsmobel,
Funktionsmdbel oder Géstebett. Siehe Allgemeine Hinweise,
Betten allgemein, Funktions- und Verwandlungsmébel, Matratzen.

Siehe Matratzen.

Sie unterliegen im Prinzip den gleichen Sorgfaltskriterien. Die
Produktinformationen des Herstellers sind unbedingt zu beachten.
Da es sich hier um den Objektbereich handelt, sind besondere
Absprachen notwendig.

anderungen oder Schiden kommen, z. B. Farbverdnderungen oder
Materialschdden. Das konnen sein, z. B. falsche Reinigungsmittel,
Kosmetika, SchweiB, Riicksténde im feuchten Haar oder Handtuch
und nach dem Haare waschen, tGnen, farben.

Couchtische

Das Angebot von Couchtischen ist unglaublich vielfaltig und
variantenreich. Dazu kommt eine Vielfalt von immer neuen Ma-
terialen aus nattirlichen oder kiinstlichen Produkten. Hinweise
flr die Haltbarkeit, Belastbarkeit, warentypische Eigenschaften,
Reinigung und Pflege entnehmen Sie bitte der jeweiligen Pro-
duktinformation des Herstellers.

lours-Stoffen ergibt sich daraus eine Florverlagerung, ein Sitzspiegel,
Gebrauchsliister oder einfach eine Druckstelle z. B. durch Stuhl- oder
Tischbein, die sich mehr oder weniger deutlich und je nach Licht-
einfall und Betrachtungswinkel abzeichnet. Das sind ,warentypische
Eigenschaften”. Entstehen Druckstellen durch duBere Einwirkungen
an Mdbeln im Gebrauch, z. B. an Tisch- oder Ablageplatten, Schrén-
ken und Taren usw., spricht man von ,Gebrauchseigenschaften” oder
Gebrauchsspuren. Siehe legere, saloppe Polsterung.

Die Heizung in der Kiiche ist keine Energieverschwendung, sondern
eine Notwendigkeit. Zu feuchte Luft und Kondenswasserbildung auf-
grund zu niedriger Temperaturen, flihren zwangslaufig zu Schaden

an der Einrichtung. Der Dunstabzug muss je nach Bedarf, auch bis
zum Fertigstellen der Gerichte, evtl. auf Hochststufe laufen. Dabei
darf die Gerduschbildung keine Rolle spielen. Gegebenenfalls ist
noch eine kréaftige StoBliftung wegen der Kochgeriiche und Dampfe
notwendig. Die Kliche muss auch nach langeren Kochzeiten wieder
trocken werden, ggf. trocken gerieben werden.

Ein gewisses Durchbiegen von Einlegebdden, Regalen, Schubkéasten,
Tischplatten oder Einlegeplatten ist je nach Material und GroBe nicht
zu vermeiden und zuldssig (siehe Toleranzen und Priifnormen),

Edelstahl siene Spiilen allgemein.
Einzelmobel siene Solitarmabel.

Elektrogerate 1.

Elektrische Bauteile allgemein, z. B. Akkus, Dunstabzug,
Gefrierschrank, Herd, Fensterkontaktschalter, Kiihlschrank,
Lampen, LED-Beleuchtungen, Mikrowelle, Spiilmaschine & Co.
(siehe auch Kamin oder Kachelofen.) Die Montage darf nur von
autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden. Fiir alle
Elektro- oder elektronischen Geréte und Teile sind im Besonderen die
Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen des Herstellers zu beachten.
Hier sind auch evtl. Garantieanspriiche festgehalten. Es diirfen nur
Ersatzlampen oder Geréte gleicher Leistung eingesetzt und nicht
zugestellt/ zugehdngt werden. Wérme- und Hitzestau kann zu
Folgeschéden fiihren. (z. B. Trafobeschadigung, Lichtkorperausfall,
Uberhitzung durch Warmestau und evtl. Materialschdden)

Bei Gefrier- und Kiihlgerdten achten Sie bitte darauf, dass die Tiren
gut verschlossen sind. Ungewolltes Tauwasser kann zu erheblichen
Schéden flihren. RegelmaBiges Abtauen, keine Verstopfungen
des Tauwasserabflusses, sowie Reinigen und Pflege ist unbedin
gt erforderlich. Lassen Sie sich beim Abtauen entsprechend Zeit
und verwenden Sie keine scharfen Gegensténde oder Fon zum
Entfernen der Eisrlickstande. Bei Ausfall oder Problemen wenden
Sie sich bitte direkt an den zustandigen Elektrokundendienst,
Siehe AufmaB, Aufstellen und Ausrichten, BestimmungsgemaBe
Verwendung, Ersatz- und VerschleiBteile, Kinder/Kindermébel,
Sicherheitshinweise allgemein.

BESONDERER HINWEIS:
Achtung Trager von Herzschrittmachern. Informieren Sie sich
bei allen Mobel- und Funktionsteilen mit elektrischen und elektro-

nischen Antrieben ber die Art und Stérke der Geréte. Lesen Sie
unbedingt die Herstellerbeschreibungen, lassen Sie sich beraten
und fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt.

Elektrogerate 2.

Kaffeemaschinen, Eierkocher, Toaster, Wasserkocher

Geréte dieser Art erzeugen Feuchtigkeit, Hitze und Dampf. Sie
dirfen deshalb nicht direkt unter Hange-, Rollladenschrénke oder
empfindliche Gerate und Materialien gestellt werden. Folgeschaden
wie Aufquellungen, Materialabldsungen etc. kdnnen die Folge sein.

solange die Sicherheit und Funktion nicht beeintrachtigt ist.
Das gilt auch fiir groBere Sitzmobel, Eckbdnke, Bénke, Sofas,
Polsterteile oder Betten. Bei Materialien aus Holz beachten Sie
bitte Ihr Raumklima und auf die vom Hersteller angegebenen
Belastungsgrenzen. Siehe Belastbarkeiten.

Darunter versteht man allgemein durchgehartete Kunststoffe, wie
z. B. Laminate, Melamin und weitere Schichtstoffmaterialien. Die
Reinigung und Pflege erfolgt mit weichem Geschirrspilmittel und
dann nachtrocken. Bitte Herstellerhinweise beachten.

Elektrostatische Aufladung

Statische Aufladung kann bei empfindlichen Personen eine
schmerzliche Angelegenheit werden. Wir kennen es in den
Wintermonaten aus dem Auto. Statische Aufladung héngt in
erster Linie mit folgenden Faktoren zusammen: Zu trockene Luft
in den Wohnraumen Uber einen langeren Zeitraum hinweg, d.
h. meist einige Wochen. Vor allem in den Wintermonaten und in
Kombination mit synthetischen Materialien, z. B. Teppichbdden,
Textilien, textile Polsterbezlige, selten auch einmal mit besonders
lackierten Oberflachen kann elektrostatische Aufladung entste-
hen. In der Regel sind fast alle Materialien antistatisch ausge-
ristet. Schnelle Abhilfe schafft eine griindliche Befeuchtung des
Teppichbodens und feuchtes (nicht tropfnass!) Abwischen der
Polsterbeziige. Das hilft auch bei lackierten Oberflachen. Siehe
allgemeine Hinweise, Luftfeuchtigkeit, Heizung, Raumklima.

Empfindlichkeiten

Es ist allgemein bekannt, dass helle und einfarbige Beztige generell
empfindlicher sind, trotz eventueller Fleckschutzimpragnierun-
gen. Das Material ist deshalb nicht minderwertiger, sondern man
sieht Anschmutzungen und Gebrauchsspuren lediglich schneller.
Das gilt fir ,Naturprodukte” allgemein. Je natirlicher ein Produkt
belassen ist, desto empfindlicher ist es gegen duBere Einfllisse.
Umweltfreundliche Lacke, Ol oder Wachs sind deshalb eine wich-
tiger Schutz. Siehe allgemeine Hinweise, bestimmungsgemaie
Verwendung.

Ersatz- und VerschleiBteile

Der Einsatz von Ersatz- und VerschleiBteilen von Drittherstellern
kann zu Gefahren fiihren. Es diirfen nur Originalteile oder vom
Hersteller freigegebene Teile verwendet werden. Die Montage
darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.
Allgemeine VerschleiBteile, wie z. B. Lampen, Leuchtmittel,
Batterien oder &hnliches, sind meist

von der Garantie ausgenommen.

Bei Nachkdufen kann es zu

Abweichungen kommen.

Siehe Nachkauf.

C
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Faltenbildung

Siehe Druckstellen, legere, saloppe Polsterung, besonders legere
Polsterung, straffe Polsterung, Polstermdbel allgemein und Wel-
lenbildung

Farbabweichungen, Farbmuster

Kleinere Toleranzen am Produkt zwischen Ausstellungsware und
Lieferung, nach Musterpaletten oder bei Nachbestellungen, sind
durch die industriellen Fertigungstoleranzen nicht zu vermeiden.
Farbton, Maserung, Struktur und Muster sind nur anndhernd und
nicht zu 100% erreichbar. Auch die Struktur von Holz, Naturstein
usw. ist von Lieferung zu Lieferung sehr unterschiedlich. Das gilt
fur alle Naturmaterialien sowie Textilien oder Leder. Lieferungen
nach Farbmuster sind daher meist grundsétzlich von Reklamatio-
nen und Umtausch ausgeschlossen. Die Hersteller bemiihen sich
um eine bestmdgliche Ubereinstimmung. Im Zweifelsfall muss
nach speziellen Farbmustern bestellt werden.

Farbmigration

Bei hellen Stoff- oder Lederbezligen kann es in der Kombination
mit dunklen oder intensiven Farbtonen, vorwiegend bei dunkel-
rot, blau, schwarz etc. zu einer Farbmigration (Abfarbung oder
Farbwanderung) kommen. Auch die Bekleidungsindustrie kennt
dieses Phdnomen. Bei Veloursledern oder Mikrofasern konnen
das auch leichte Schleifstaubriickstande sein. Hier hilft gleich
am Anfang ein vorsichtiges Absaugen oder feuchtes Abwischen
(bei Textilien waschen). Leichte Farbveranderungen sind waren-
typisch, es darf jedoch nicht zu beldstigenden Verfarbungen an
Fremdtextilien kommen. Siehe Polstermdbel allgemein, Reini-
gungs- und Pflegehinweise, Pflegehinweise

Farb- und Strukturunterschiede bei
Massivholz und Echtholzfurnier (toleranzen)
Unterschiedliche Natur- und Wachstumsmerkmale machen aus
jedem individuell planbaren Echtholzmdbel ein ,Unikat* mit einem
einzigartigen Erscheinungsbild. Holz verandert sich bei Sonnen-
und Lichteinstrahlung, je naturbelassener desto schneller.

Eine absolute Farb- und Strukturgleichheit, beispielsweise
zwischen Planungsmuster und Lieferung oder dem horizontalen
und vertikalen Strukturverlauf des Holzes, kann deshalb nicht
garantiert werden und ist warentypisch.

Hdlzer und Furniere aus verschiedenen Stdmmen bzw. Stammbe-
reichen passen strukturell und farblich nicht tberein, spétestens
wéhrend der Nutzungsdauer treten Farbabweichungen auf. Bei
spateren Ergdnzungen empfiehlt sich daher eine Sonderfertigung
nach Frontmustern, die sich jedoch auch im Laufe der Zeit durch
Licht- und Sonneneinwirkung wieder unterschiedlich verandern.
Auch spezielle, modellbedingte Verarbeitungsmethoden, wie
vertikaler und horizontaler Furnierverlauf, ,gestlrzter* Furnier-
zuschnitt zur optischen Formatierung, Furnier- und Massiv-
holzkombinationen, Hirn- und Langholzverbindungen, ,Umlei-
mer" oder die Parkettverleimung zur Formstabilitdt, fiihren je
nach Holzart, Position und Lichteinfall zu hellen und dunklen
Farb- und Strukturakzenten. Diese Natur-Farbspiele sind eine

warentypische Eigenschaft des gewachsenen Naturwerkstoffes
und ein wesentliches, unverwechselbares Echtheitsmerkmal.

Federholzrahmen

Hier sollte auf jeden Fall eine Abstimmung zwischen Matratze,
Federrahmen und Bettanlage sowie dem Nutzer erfolgen. Eine
gute Schlafstétte ist der wichtigste Garant flir einen erholsamen
Schlaf. Lassen Sie sich fachménnisch beraten. Siehe allgemeine
Hinweise, Betten allgemein.

Florlagenveranderungen
Siehe Druckstellen, Gebrauchsliister, Sitzspiegel, Florlagenver-
anderungen, Stoffe allgemein

Fogging, Schwarzstaubablagerungen
Ursache und Ausloser von Fogging bzw. Schwarzstaubab-
lagerungen sind It. Informationen des Umweltbundesamtes
Substanzen wie sie bei Renovierungen, Malerarbeiten, FuBbo-
denverlegearbeiten, Bausanierungen entstehen kdnnen. Dabei
gasen schwerfliichtige organische Verbindungen (sogenannte
,SVOC" oder Weichmacherverbindungen — Phthalate) aus eini-
gen Produkten aus. Das ist nicht ungewohnlich und kann noch
nach Monaten in die Raumluft abgegeben werden.

Sie flihren zusammen mit Schwebestaubteilchen, die in der
Raumluft und der AuBenluft immer vorhanden sind, zu einem
,Zusammenkleben“ kleiner Staubteilchen zu gréBeren Einhei-
ten. Unter unglinstigen Begleitumstanden setzen sie sich als
schmierige Beldge an Wanden und anderen Flachen im Raum
oder auch in Nebenrdumen ab.

Besonders stark betroffen sind AuBenwénde, Fenster, Fern-
sehgerdte, elektronische Geréte und sonstiges Inventar. Mébel
sind nur in ganz seltenen Fallen der Ausloser. Hier hilft nur der
Fachmann.

Fremdmobelteile

Fiir Fremdmabel oder zusétzlich eingebaute Einrichtungsgegen-
sténde, Elektrogeréte etc., die nicht in Verbindung mit unserem
Kaufvertrag oder unserer Montage bzw. durch Fremdmontage
vorgenommen werden, (ibernehmen wir keine Haftung.

Fugen, Eckverbindungen, StoBkanten,
Wandabschliisse etc.

Auf den Arbeitsplattenverbindungen, StoBkanten, Kochfeldern-
oder Spiilenausschnitten und im Bereich der Wandabschlussprofile
darf es nicht zu Staundsse kommen. Unterhalb der Hangeschréanke
sollten keine Wasserdampf erzeugende Kiichengerdte stehen
(z.B. Wasserkocher, Kaffeemaschinen, Eierkocher, Geschirrspi-
ler u. 4.), da es durch aufsteigenden heiBen Wasserdampf oder
Staundsse zu Beschadigungen, Aufquellungen, Schimmelpilz
etc. an Mdbelteilen, Schrank- und Tlrkanten kommen kann.
Abdichtungen und elastische Abdichtungen allgemein sind je nach
Nutzungsintensitat regelméaBig auf Dichtigkeit usw. zu kontrollieren
und gegebenenfalls durch Fachleute zu warten oder zu erneuern.
Siehe Arbeitsplatten allgemein, Geschirrspliler.

Funktionsteile

Funktionsteile sind technische Kompromissteile zwischen festen und
beweglichen Materialteilen. Damit diese Technik auf Dauer zuverlds-
sig funktioniert, ist ihre sorgféltige Handhabung sehr wichtig. Fiir
inre Beweglichkeit bendtigen Funktionsteile generell einen gewissen
Spielraum, um die Funktionalitat sicherzustellen. In erster Linie sind
dabei die Belastbarkeitsgrenzen zu beachten. Das trifft gerade fir
verstellbare Sessel, Betten usw. zu. Der nétige Spielraum fiir den
Wandabstand ist ebenfalls zu beachten (siehe unbedingt Hersteller-
beschreibung). Auch optisch sehen sie hdufig etwas anders aus, oder
weichen von den MaBen ab. Beschldge konnen z. B. durch einseitige
Handhabung tiberbeansprucht werden. Die Beschlagteile nicht fetten,
olen oder schmieren. Handeln Sie streng nach den Herstellervorga-
ben. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verunreinigungen kommen.
In der Regel genligt das Abwischen der Funktionsteile mit einem
nebelfeuchten Lappen, je nach Nutzungsintensitit. Eine gewisse
Gerduschbildung kann bei mechanischen Funktionen entstehen.
Funktionsteile benttigen verarbeitungstechnisch- und materialbedingt
einen gewissen Spielraum. MaBtoleranzen oder ein leichter Versatz,
z.B. an Anstellteilen, Tischplatten, Schubladen, verstelloare Teile bei
Polstermdbel usw. sind nicht zu vermeiden und warentypisch. Je
nach Art und Oberflache ist eine regelméBige Wartung und Pflege
unbedingt empfehlenswert (Herstellerhinweise). Siehe Aufmas,
Aufstellen und Ausrichten, Belastbarkeiten, bestimmungsgeméBe
Verwendung, Elektrogerdte 1 und 2, Kinder/Kindermébel, Sicher-
heitshinweise allgemein.

Funktions- und Verwandlungsmabel
(Bett- oder Schlafsofa)

Maobel mit Funktion sind auch It. Stiftung Warentest -Ratgeber
Mdbelkauf- ,,Kompromissmdbel“. Ein so genanntes Schlafsofa ist
kein vollwertiges Bett, sondern eine Gaste- oder Gelegenheitsschlaf-
stétte. Das gilt vor allem auch fiir die hygienischen Bedingungen.
Bei den normgerechten Qualitatspriifungen fiir Polstermdbel wird
im allgemeinen Wohnbedarf von einem Benutzergewicht von 110
kg bis max. 120 kg ausgegangen. (siehe auch Belastbarkeiten)
Eine sorgféltige Handhabung nach Herstellerangaben ist dabei
unbedingt zu beachten, genauso wie die sachgerechte und nicht
zweckentfremdete Nutzung. Funktionsteile wie Armlehnen, FuBab-
lagen sind auch als solche konstruiert und sind nicht als Sitzfléche
oder zweckentfremdet zu benutzen. Funktionsteile benétigen einen
gewissen Spielraum, deshalb sind MaB- oder optische Abweichun-
gen zu fest gepolsterten Teilen nicht zu vermeiden.
Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.

Siehe Bettsofa, Allgemeine Hinweise,

AufmaB, Aufstellen und Ausrichten,

Belastbarkeiten, bestimmungsgeméBe
Verwendung, Funktionsteile, Sicherheits-
hinweise allgemein, Kinder/Kindermaobel.

Furniere (Echtholzfurniere)
Siehe Massivholz, Farb- und Strukturunterschiede.

FuBbodenheizung

Bei FuBbodenheizungen ist in Verbindung mit Massivholz-
Mobeln besondere Vorsicht geboten. Bei fléchig aufgestellten
Schranken, Kommoden usw. kann das Holz stérker austrocknen
und es kommt zu Schwund, Verzug oder Rissbildung im Holz.
Antiquitdtenhandler empfehlen fiir inre wertvollen Gegensténde
deshalb zusétzliche Befeuchtung z. B. durch das Aufstellen von
Wasserschalen, Luftbefeuchtern etc. in oder unter den Schrén-
ken. Auch bei Tischen und Stiihlen aus massiven Holzern ist
vor allem bei gedlten oder gewachsten Oberflachen darauf zu
achten, dass die Mobel gut abgetrocknet sind. Es soll unter den
F(iBen ein ausreichender FuBbodenschutz angebracht werden,
damit keine direkte Verbindung zum warmen Boden stattfindet,
z. B. Abstandshalter. Durch die Erwdrmung von unten kann z.
B. die gedlte Oberflache teilweise wieder fliissig werden und
den Boden verunreinigen.

FuBe, StutzfuBe und FuBbodenschutz

Fir den Schutz seiner individuellen FuBbdden und Beldge
ist der Kéufer verantwortlich. Die industrielle Serienfertigung
sieht jeweils ihren modellspezifischen Standard vor. Um die
unterschiedlichen Béden vor Kratzern oder Beschéddigungen
zu schiitzen, miissen Sie bitte darauf achten, dass unter die
FuBvarianten des Herstellers evtl. gesonderte Schutzunterlagen,
z. B. Filz-, Kunststoffe-, Gummi- oder sonstige Gleiter ange-
bracht werden. Sondervereinbarungen sind bedingt mdglich.
Siehe AufmaB, Aufstellen und Ausrichten, bestimmungsgeméaBe
Verwendung, Belastbarkeiten.

I:
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Garantie allgemein:

Die Vergabe einer Garantie ist freiwillig und geht meist (iber die
gesetzliche Gewahrleistung hinaus. Sie wird von einigen Herstel-
lern oder Handlern auf ganz bestimmte Produkte oder Materialien
vergeben, z. B. ,5 Jahre auf Produkte” usw. Achtung: Dabei sind
unbedingt die kompletten Garantie- und Ausnahmebedingun-
gen zu beachten. Nur wenn diese nachweislich eingehalten bzw.
beachtet werden, gelten diese Garantien. Wenn z. B. andere bzw.
nicht geeignete Reinigungs- und Pflegemittel eingesetzt werden,
wird keine Haftung Gbernommen. Bitte beachten Sie dazu die
Herstellerhinweise. Siehe Beanstandung, Beschwerde, Reklamation
allgemein.

Gebrauchsanleitungen

Bitte unbedingt die jeweiligen Herstellerangaben beachten.
Siehe Montage/Montageanleitungen, Produktinformationen,
Reinigungs- und Pflegehinweise, Pflegehinweise.

Gebrauchsliister, Sitzspiegel,
Florlagenveranderung

Dieser Effekt entsteht bei allen Velours oder veloursahnlichen
Oberflachen, wie Teppichbdden oder Textilien. Je hoher der Flor
aufstent (kuschelig, weich), desto flacher legt er sich durch Kor-
perdruck, Warme und Sitzgewohnheit. Je nach Lichteinfall und
Betrachtungswinkel changiert er dann im hell/dunkel bzw. matt/
glanzend Effekt. Das ist kein Materialmangel, sondern eine wa-
rentypische Eigenschaft. Es hat auf Gebrauch, Nutzen, Funktion
oder Lebensdauer des Bezuges keinen Einfluss. Besonders bei
Chenille oder Veloursgeweben mit Kontrastfaden kann es an den
Nahten zu solchen hell/dunkel Effekten kommen. Dabei handelt
es sich nicht z. B. um schiefe Nahte, Florverlust o. & sondern um
optische und warentypische Erscheinungen. Siehe Polstermdbel,
Stoffe allgemein.

Gebrauchsnutzen
Strapazier- und Gebrauchsfahigkeit, Lebensdauer.

Geltungsnutzen Eleganz, Marke, Schonheit, Mode

Gerauschbildung, Knarren, Quietschen
Siehe AufmaB, Aufstellen und Ausrichten, Belastbarkeiten, Funk-
tionsteile

Geruch

Die Beurteilung eines Geruches ist sehr subjektiv. Neue Produkte
riechen anfénglich, das ist allgemein bekannt, bei Mdbeln z. B.
Holzwerkstoffe aller Art, Leder, Lacke, Polster usw. Das kann je
nach Material und Zusammensetzung einige Wochen oder Monate
dauern. Hier hilft am besten haufiges Liiften oder feuchtes Abwischen
mit einem verdlnnten Reinigungsmittel oder im Handel erhéltliche
Geruchs-Neutralisierer (keine sdurehaltigen Inhaltsstoffe) und danach
trocken reiben. Gerliche und Ausdiinstungen allgemein, z. B. aus
Kiiche, Kamin, Tabakrauch oder von auBen, kénnen in Polstermate-
rialien einziehen oder an Oberflachen von Mdbelteilen haften bleiben.

Bestimmte Produkte wie Leder, Massivholz oder ein Schrank behalten
zeitliebens einen gewissen Eigengeruch. Gerliche diirfen auch nach
einem langeren Zeitraum nicht ,beldstigend” wirken. Das sollte durch
einen neutralen Service beurteilt werden. Treten Geriiche auf, sind sie
gesundheitlich unbedenklich und liegen sie innerhalb der Toleranzen
bei Mdbeln, sprechen wir von einer ,warentypischen Eigenschaft”
und nicht von einer Beanstandung.

Geschirrspller

Nach Ablauf des Spiilprogramms soll der Geschirrspiler nicht sofort
gedffnet werden, (bitte ca. 30 Min. warten) damit der Innenraum
des Gerétes ausreichend abkilhlen und kein heiBer Wasserdampf
austreten und Schaden verursachen kann. Leider gibt es dazu un-
terschiedliche Herstellerangaben. Das gilt besonders fiir die darliber
liegende Arbeitsplatte oder angrenzende Mobelteile. Siehe Fugen,
Eckverbindungen, StoBkanten, Wandabschlisse etc.

Geschirrspiiler, Putzlappen & Co.

Bitte auf keinen Fall an Arbeitsplattenvorderkanten oder auf Fugen,
Putzlappen oder sonstiges zum Trocknen aufhdngen, Quell- und
Materialschdden kdnnen die Folge sein.

Glas, Glastische

Im Floatverfahren hergestelites Glas entspricht den EU- Normen und
der DIN 1249. Bei polarisiertem Licht sind Irisationserscheinungen
wie leichte Wolken, Ringe, Schlieren oder Ziehfehler in den
Spektralfarben physikalisch bedingt und unvermeidbar. Die
Sicherheit oder Belastbarkeit darf dadurch jedoch nicht
beeintrachtigt sein. Glas-Toleranzen sind in den Giite- und
Prifbestimmungen RAL GZ 430 festgelegt. Glasfldchen sind
kratzempfindlich, scharfkantige Gegensténde diirfen nicht ohne
Schutz abgestellt oder gezogen werden. Insbesondere bei heiBen
Topfen oder Flaschen aus dem Tiefkiihifach kann Floatglas platzen.
Die Pflege erfolgt mittels handelsiiblicher Glasreiniger. Da Glas in
sehr vielféltigen Varianten und Qualitaten als Nutz- und Zierfléche
eingesetzt wird, sind die jeweiligen Herstellerinformationen und die
Reinigungs- und Pflegehinweise ganz besonders zu beachten. Bitte
fragen Sie Ihre/n Fachberater/in.

Glas-Beleuchtung

Kristallglas mit Beleuchtung, vor allem mit LED-Beleuchtungen,
haben je nach Standort des Betrachters, Blickwinkel zum
Glas, sonstigen Beleuchtungen im Raum und dem nattirlichen
Lichteinfall, unterschiedliche Farbeffekte im Griinbereich. Wird der
Standort verandert, wechselt auch das Lichtspiel in den Griintdnen.
Das gilt besonders fir beleuchtete Glashdden. Dabei handelt es
sich um keine Beanstandung, sondern um unvermeidbare und
»warentypische Eigenschaften.

Glas: ESG-Glas (Glassprung)

Einscheiben-Sicherheitsglas zeichnet sich insbesondere durch erhoh-

te Schlagfestigkeit aus. Es ist daher bei fast allen ¢ffentlichen Einrich-
tungen, Objekten, Hotels etc. vorgeschrieben. Diese Schlagfestigkeit
wird durch eine spezielle Behandlung, die ,Vorspannen® genannt
wird, erreicht. Es ist deshalb nicht kratzfest. Im Falle von Glasbruch
entstehen bei Sicherheitsglas sehr kleine Glaspartikel, die zudem nicht
mehr scharfkantig sind. Das ist Ihnen sicherlich von den Autoscheiben
bekannt. Trotzdem ist auch die Schlagfestigkeit im Kantenbereich ein-
geschrénkt. Bedingt durch die hohen Temperaturen beim Hérten kann
es zu Kleinen Unebenheiten, Einschiissen und Verbrennungen kom-
men. ESG-Glas darf bei der Nutzung keinen extremen Temperaturen
(sehr heiB oder eiskalt) ausgesetzt werden. Nickel-Sulfid-Einschllisse
konnen hierdurch einen Glassprung ausldsen.

AN

Granit (Naturstein)

Nicht alles ist Granit, was als Granit angeboten wird, sondern haufig
uriger Naturstein. Naturmaterialien sind immer auch ein Unikat und
einmalig. Granit besitzt eine hohe Abnutzungshérte und ist sehr
witterungshesténdig. Trotz dieser Widerstandsfahigkeit ist Granit
zwar relativ kratzfest, jedoch nicht absolut lichtecht und schmutz-
unempfindlich. Bei der Materialdicke oder an den Kanten sind bei
diesem harten Naturprodukt groBere MaBtoleranzen vorgesehen.
Gebrauchsspuren (Patina) sind wie auch bei anderen Materialien
auf Dauer nicht zu vermeiden.

Natursteinmuster in einer Ausstellung oder auf Fotos zeigen immer
nur Ausschnitte einer gesamten Platte und kdnnen deshalb nur den
Charakter des Gesteins zeigen. Jedes Teil ist ein einzigartiges ,Uni-
kat". Die Granitoberflachen unserer Kiichen-Arbeitsplatten wurden
bei der Herstellung vorbehandelt (imprdgniert), Verunreinigungen
wie Fett, OI, Speisereste usw. lassen sich deshalb bei sofortiger
Behandlung relativ einfach entfernen. Staunésse ist auf jeden Fall
zu vermeiden. Die Schutzwirkung ist allerdings zeitlich beschrénkt,
da die Wirkung der Imprégnierung, je nach Intensitdt und Art der
Nutzung, mit der Zeit nachlésst.

Da sich auch in Natursteinen kleinste offenporige Hohlrdume,
feine Adern, Risse etc. befinden, in welche Feuchtigkeit eindringen
kann, kdnnen damit auch Schmutzpartikel eingebracht und Flecke
verursacht werden. Besonders kritisch sind hierbei dunkle Weine,
Fruchtsafte, sdurehaltige Fliissigkeiten, Speisedle etc., welche
mdglichst umgehend wieder zu entfernen sind.

Sollte Ihnen trotzdem mal ein Missgeschick passieren und Sie eine
derartige Verschmutzung Ubersehen, weichen Sie moglichst (iber
Nacht die verschmutzte Stelle mit einem feuchten Tuch ein. Meist
verschwindet dadurch eine Verschmutzung bzw. farbliche Verande-
rung im Inneren des Steines.

BESONDERER HINWEIS:

Die jahrliche Neuimpragnierung, erstmalig innerhalb 12
Monaten nach Kaufdatum, ist daher zwingende Garantie-
bedingung. Je nach Intensitdt der Nutzung auch haufiger.
Trotzdem konnen Gebrauchsspuren, wie z. B. Flecken von
aggressiven Substanzen oder ein Nachlassen des Glanz-
grades, nicht ganzlich vermieden werden. (Nachweis gegen
Rechnungsbeleg siehe Bezugsquellen Pflegemittel). Vermei-
den Sie es, Ihre Natursteinplatte extremen Temperaturun-
terschieden auszusetzen. An die Stelle, wo eben noch die
tiefgefrorene Gans gelegen hat, die stark erhitzte Bratpfanne
zu stellen, kann auch die hochwertigste Natursteinplatte zum
Bersten bringen.
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Haustiere

Hier ist einfach Vorsicht geboten. Mit Haustieren ist es wie mit
allen liebgewonnen Wesen oder Gegenstanden, es ist Toleranz und
Verstandnis notwendig. Haustiere kénnen nicht 24 Stunden am
Tag beaufsichtigt werden. Sie sollten aber wissen, es ist hier wie
mit unseren Kindern. Die Aufsichtspflicht obliegt den Tierhaltern,
Eltern oder Haus- und Wohnungsbesitzern, das sagt schon der
allgemeine Wissensstand. Nutzen Sie die vielfaltigen Hinweise und
Informationen aus Fachzeitschriften und den Medien, (z. B. Stiftung
Warentest —Mdbelkauf-, ,Ein Herz fiir Tiere" usw.) Fest steht,
Krallen und Schnabeltiere kdnnen ganz erhebliche und vielfach
irreparable Schaden anrichten. Tierhaare, besonders Katzenhaare,
lassen sich aus Textilien nur schwer entfernen. Katzen, Hunde etc.
sind Freigdnger und bringen zwangslaufig alles Mdgliche mit in die
Wohnung. Allein schon zum Schutz von Kleinkindern solite deshalb
keinesfalls ein direkter Kontakt zwischen Tier und Bezugsmaterial
von Mdbeln stattfinden.

Schiitzen Sie deshalb vorsorglich Ihre Mdbel durch zusétzlich ge-
eignete Materialien (Auflagen, Decken, etc., die waschbar oder
reinigungsfahig sind) und durch lhre Ubliche Aufsichts- und Sorg-
faltspflicht. Ansonsten sollten Sie es dann mit den dadurch ent-
stehenden Gebrauchsspuren nicht so ernst nehmen und sich an
lhren Haustieren freuen. Ein krallensicheres Material gibt es
leider nicht.

BESONDERER HINWEIS:
Zwingend notwendig flir die Reinigung nach der ,Erstmontage” und spéter generell gilt fir die Hochglanzfronten: In vielen Féllen
sind kaum sichtbare Schutzfolien aufgebracht, die nach dem Abziehen und Reinigen erst vollstindig abtrocknen miissen. Bitte
beachten Sie die Herstellerhinweise oder fragen Sie Ihre Monteure. Immer ein vollig sauberes, unbenutztes Reinigungstuch

Holzwerkstoffe

Die Qualitét eines Produktes ist grundsatzlich nicht davon abhén-
gig, ob ein Mdbel aus Holzwerkstoffen oder Massivholz besteht,
sondern eher von der Qualitit des Materialeinsatzes. Die altbe-
wéhrten Werkstoffplatten (Spanplatten), mitteldichten Faserplatten
(MDF), Sperrholz-, Dreischicht- oder Tischlerplatten sind von
hochster Gite und Qualitat.

Ob mit Furnier, Folie oder lackierter Oberfldche sind sie &uBerst
stabil, weniger anfallig bei Temperaturschwankungen und vielfaltig
einsetzbar. lhre Inhaltsstoffe sind auf gesundheitliche Unbedenk-
lichkeit nach den strengen EU-Richtlinien nachhaltig gepriift und
bescheinigt. Sie schonen in groBem Umfang unsere natlirlichen
Ressourcen.

Hussen, abnehmbare Beziige

Bei Mdbelbeziigen, die abgenommen werden konnen, miissen
einige besondere Dinge beachtet werden.

Hier ist unbedingt auf die Stoffzusammensetzung und die Hin-
weise zur Reinigung zu achten. Sind sie chemisch reinigungs-
fahig? Sind sie waschbar und wie? Meist nur hochstens bis
30° Celsius. Sie konnen leicht etwas eingehen und sind
dann schwerer oder bei Falschbehandlung gar nicht mehr
aufzuziehen.

verwenden, (keine sog. Mikrofasertlicher). Nicht das gleiche Tuch fiir die Innen- und Frontseiten verwenden und immer wieder
Klarspilen. Selbst Kleinste, flir das normale Auge nicht sichtbare Staubkdrnchen, Schmutzriickstande etc. konnen in Ihrer edlen
Hochglanzfront Spuren hinterlassen. Nur mit dem von uns empfohlenen Hochglanz-Reinigungsmittel reinigen. Wenn Sie das be-
riicksichtigen, werden Sie lange Freude an lhren Hochglanz-Mabeln haben. Siehe Reinigungs- und Pflegehinweise, Pflegehinweise.

Heizung Siehe Luftfeuchtigkeit, Heizung, Raumklima.
Herzschrittmacher siene Elektrogerate 1 und 2.

Hochglanz-Fronten

Schonheit, Eleganz, Wertigkeit und vieles mehr wird mit ,Hoch-
glanz* verbunden. Bei richtiger Handhabung sind Hochglanz-
Fronten viel unempfindlicher als angenommen. Zu den waren-
typischen Eigenschaften je nach Material und Verarbeitung zahlt
dabei jedoch u. a. ein kaum sichtbarer Orangenhauteffekt, leichte
unterschiedliche Farbschattierungen an Oberfldchen und Kanten
je nach Lichtquelle und Lichteinfall (Gegenlicht). Dazu kommtim
Gebrauch eine gewisse Oberfldchen-Patina wie auch beim Auto.

Industrielle Fertigung siehe Toleranzen

Installation: Abwasser, Sanitar,
Elektroleitung

Hier ist besondere Vorsicht geboten. Es geht um Ihre Sicherheit und
bei evtl. Schaden um die Haftung. In Mietwohnungen sollten Sie
unbedingt Einblick in die Bauplane, Konstruktion und Kenntnis tiber
verarbeitete Materialien, unter Putz verlegte Rohre, Elektroleitungen
etc. und Uber die einzelnen Wandbeschaffenheiten haben. PVC-
Rohre kdnnen z. B. derzeit noch nicht mit Messgeraten erfasst wer-
den. Legen Sie den Beratern bitte unbedingt aktuelle Verlege- und
Installationspléne vor. Fiir die Feststellung der Mauerwerkqualitat
konnen evtl. Probebohrungen notwendig sein. Bei Abweichungen
oder Folgeschédden kdnnen wir keine Haftung bernehmen. Siehe
AufmaB, Aufstellen und Ausrichten, Neubauten

Kamin oder Kachelofen

Bei offenen Kiichen- und Wohnraumen kann ein Dunstabzug mit Au-
Benluftanschluss das Zug- und Brennverhalten lhrer offenen Feuer-
stelle beeinflussen. Evtl. notwendige Fensterkontaktschalter miissen
den Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Dariiber informiert Sie
z. B. das Deutsche Institut fiir Bautechnik —Aufstellen von Feu-
erstatten § 4 sowie |hr zustdndiger Schornsteinfeger mit dem
Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks (Protector AS
4100 Sicherheits- und Abluftsteuerung). Bitte teilen Sie solche
sicherheitsrelevanten Besonderheiten dem Kiichenberater mit und
informieren Sie sich. Siehe allgemeine Hinweise, Luftfeuchtigkeit,
Heizung, Raumklima.

Kinder, Kindermabel

Was wéren wir ohne unsere Kinder? Hier einige Anmerkungen wenn
es um Mdbel und Kinderzimmer geht. Kleinkinder kdnnen noch
nicht selbst entscheiden, deshalb haben wir Erwachsenen bei der
Auswahl von Kindermdbeln jeder Art eine besondere Sorgfaltspflicht.
Kinder sind von Haus aus neugierig und kdnnen nicht rund um die
Uhr beaufsichtigt werden. In einem Haushalt mit Kleinkindern ist
deshalb besonders auf die Sicherheit im Umgang mit Einrichtungs-
gegenstanden zu achten. Das gilt im Besonderen z. B. in der Kliche
mit viel Elektrotechnik, Hitze, Wasser etc. aber auch (berall wo
Funktions- oder elekirobetriebene Produkte, Stromanschllisse oder
Elektronik eingebaut sind. Hier sind jegliche Sicherheitsvorschriften
allgemeiner Art und die der Hersteller unbedingt zu beachten.

Bei Kindermdbeln ist ganz besonders auf gepriifte Qualitat, garan-
tierte Sicherheit, Gesundheit und Hygiene zu achten. Hier helfen
Ihnen die Herstellerhinweise und Giitezeichen wie ,das GS-Zeichen
fiir geprtifte Sicherheit”, das ,Goldene M“ oder der ,Blaue Engel”.
Sie geben Ihnen die notwendige Sicherheit. Gute Beratung ist
beim Kauf von Kindermdbeln sehr wichtig, auch hinsichtlich der
spielerischen Nutzungseigenschaften, Belastungsgrenzen usw. in
einem Kinderzimmer. Unsere Kinder haben entsprechenden Schutz
verdient. Fragen Sie auch nach Kindersicherungen, Schubladen-
schlsser etc. Lassen Sie sich gut beraten und denken Sie daran,
auch hier hat die Qualitit ihren Preis. Siehe allgemeine Hinweise,
bestimmungsgemaBe Verwendung, Betten allgemein, Matratzen.
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Kissen Siehe Polsterkissen, lose Kissenpolsterung, legere,
saloppe Polsterung etc.

Kleiderschranke Siehe AufmaB, Aufstellen und Ausrich-
ten, Schiebetiiren.

Kommoden, Konsolen Siehe Solitirmabel.

Kopf-, Bettkopf-, Polsterkopfteile

Bei Polsterbetten und deren Kopfteilen handelt es sich nicht um
Funktionsmdbel. Sie sind meist designorientiert entwickelt und deshalb
nur begrenzt belastbar. Sie sind nicht mit dblichen Riickenlehnen
oder speziellen Funktionsmdbeln gleichzusetzen. Bitte unbedingt die
Herstellerinformationen beachten. An Bettkopfteilen kann es je nach
Bezugsart von Stoff, Leder und Kunstleder durch den Kontakt mit
chemischen oder sdurehaltigen Substanzen zu Veranderungen oder
Schaden kommen, z. B. Farbverdnderungen oder Materialschdden.
Das kénnen sein, z. B. Kosmetika, SchweiB, Riickstande im feuchten
Haar oder Handtuch und nach dem Haare waschen, tonen, farben.
Siehe Belastbarkeiten und chemische Reaktion.

Kiiche allgemein

,Die Liebe geht durch den Magen“ oder ,Essen und Trinken halt
Leib und Seele zusammen*“, Was passt zu lhnen? Kochen Sie eher
zweckméaBig oder sind Sie ein Gourmet? Die Kiichenplanung sollte
deshalb unbedingt auf Sie personlich, Ihren Haushalt und Ihre Koch-
gewohnheiten ausgerichtet sein. Die moderne Kiiche plant heute mit
korpergerechter Ergonomie. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit fiir die
vielen neuen Produkte, Materialien und Geréate, Sie sollen es zukiinftig
schéner und leichter haben. Die Beschéftigung in der Kiiche bedeutet
auch den Umgang mit hohen Temperaturen, Wasserdampf und
Feuchtigkeit. Dariiber hinaus kdnnen Lebensmittel und Fliissigkeiten
Schéden verursachen, auch wenn die meisten Materialien eine hohe
Bestandigkeit aufweisen. Trotzdem der Grundsatz: Verunreinigungen

Laminat siehe Duroplast-Materialien

Lattenroste

Die Vielfalt ist inzwischen sehr groB. Ebenso die Preis- und
Qualitatsunterschiede. Der Lattenrost sollte unbedingt auf die
gesamte Bettanlage inkl. der Matratzen abgestimmt sein. Lassen
Sie sich bitte beraten und achten Sie auf die Belastbarkeiten.
Punktuelle Belastungen, hiipfen und springen sind zu unterlassen.

Leder

Hier haben wir uns orientiert am Regelwerk der Deutschen
Gitegemeinschaft Mobel e. V. RAL GZ 430 und den giiltigen
Maobelnormen. Leder ist gelebte Natur und jede verarbeitete
Tierhaut ist ein ,Unikat“. Das Naturprodukt Leder ist sehr viel-
faltig und es ist fir jeden Bedarf etwas dabei. Je nach Lederart
und Qualitat ,erleben” Sie dieses Naturprodukt mit mehr oder
weniger sichtbaren Natur- und Wachstumsmerkmalen. Schon
in einer Lederhaut finden Sie die unterschiedlichsten Farb- und
Wachstumsmerkmale, besonders bei den naturbelassenen Le-

sofort entfernen. Sorgen Sie beim Kochen flir ausreichende Be- und
Entliiftung der Kiiche. Der Kiichenraum muss angemessen beheizt
werden, damit sich die warmen Dampfe (Wrasen, Schwaden) nicht
an den kalten Mobeloberfldchen niederschlagen. Die Mobelbauteile
sind in der Regel aus Holzwerkstoffen, diese reagieren sensibel auf
Feuchtigkeit. Benutzen Sie grundsétzlich den Dunstabzug und stim-
men Sie die Leistungsstufe auf Ihre individuellen Kochgewohnheiten
ab. Reiben Sie nach dem Kochen den aufgetretenen Dampfbeschlag
trocken. Verwenden Sie auf keinen Fall Losemittel, Scheuerpulver,
Topfkratzer oder ahnliches, Mikrofasertiicher nur dann, wenn sie vom
Hersteller freigegeben wurden. Nur saubere, weiche, nicht fusseln-
de Tlicher, (keine Mikrofasertiicher) oder Fensterleder verwenden,
niemals Dampfreiniger oder Wasserschlauch, die Oberfldche kann
dadurch zerstért werden und eine Aufarbeitung ist dann vielfach nicht
mehr moglich. Zu guter Letzt: Lesen Sie unbedingt die kompletten
Herstellerangaben fiir alle Kiichenteile, von der Arbeitsplatte bis zur
Spiilmaschine. Im Zweifelsfall besorgen Sie sich Informationen bei
lhrem Fachhdndler. Siehe Dunstabzug und Heizung, Fugen, Eckver-
bindungen, StoBkanten, Wandabschliisse etc.

Kunstleder (Lederimitate)

Kunstleder muss auch als , Kunstleder” gekennzeichnet sein. Unzu-
&ssig sind Bezeichnungen wie Textilleder, Leder Look o. &. Da hier
die Vielfalt und die Qualitatsunterschiede sehr groB sind, empfehlen
wir Ihnen eine fachliche Beratung und die Herstellerinformation.
Kunstleder sind haufig empfindlich gegen Cremes, Pflegelotionen,
alkoholische oder sdurehaltige Substanzen usw. Sehr giinstige
kénnen im Gebrauch vergilben oder durch Weichmacherverluste
pords werden. Qualitit hat auch hier ihren Preis.

Kunstmarmor, Marmorimitate
Siehe Produktinformationen und Herstellerbeschreibungen.

Kunststoffoberflachen siene Msbeloberfléchen.

dern. Sind diese Merkmale verwachsen und die Oberfléche ge-
schlossen, handelt es sich um charakteristische und ,warenty-
pische Eigenschaften” des Naturproduktes Leder. Familien mit
Kindern, Haustieren und reger Nutzung sollten pflegefreundli-
che Lederarten wéhlen. Lassen Sie sich beraten und nehmen
Sie sich Zeit flir die Informationen der Hersteller.

BESONDERER HINWEIS:

Bedenken Sie bitte immer, dass auch Leder durch starke
Lichteinwirkung, insbesondere Sonne, je nach Lederart
ausbleichen kann und dauerhafte Néhe zu eingeschalteten
Heizkorpern das Leder austrocknet und es pords und brii-

chig macht. Leder braucht je nach Art und Qualitat sowie
Nutzungsgrad auf jeden Fall regelméBige Reinigung und
Pflege. Bei hartndckigen Problemen fragen Sie bitte den
Spezialisten. Bitte beachten Sie die Herstellerhinweise.
Siehe auch Luftfeuchtigkeit, Heizung, und Raumklima.

Anilin-
Leder,
natur-
belassen

Semi-
Anilin-
Leder

Pigmen-
tiertes
Leder

Nubuk-/
Rauleder

Spalt-
velours

Gedecktes
bzw. be-
schichtetes
Spaltleder

N

EIGENSCHAFTEN:

Das edelste, hochwer-
tigste und teuerste
Leder. Warmer,
weicher Griff, hohe
Atmungsaktivitat.
Nimmt Korperwérme
sehr schnell an. Natur
pur. Besonders im

EMPFINDLICHKEIT:

Empfindlich, anfélliger
flr Verschmutzungen,
nimmt es trotzdem

bei schneller Reini-
gung nicht tragisch.
Achtung: Unbedingt
vor direkter Sonne
und Licht schiitzen.

PFLEGEAUFWAND:

RegelmaBig pflegen,
bekommt seine
typische optische
,Lederpatina“.

GEEIGNET FUR:

Hohe Anspriiche,
etwas flir Leder-
liebhaber, jedoch mit
allen Vor- und
Nachteilen des
hochwertigen Natur-
produktes ,Leder”,
sorgsame Nutzung.

Dicklederzustand.

Weniger atmungs- Weniger empfindlich. Relativ gering (feucht | Normale bis

aktiv im Vergleich Gute Lichtechtheits- abwischen); gehobene Anspriiche
Zu naturbelassenem werte. je nach Nutzung etwa | und trotzdem

Leder; erwarmt sich
langsamer; je nach
Qualitat anschmieg-
sam und weich.

1 - 3 mal pro Jahr
pflegen.

pflegefreundlich.

Geringe Atmungs-
aktivitat, erwdrmt sich
nur langsam, wirkt
LKUhl“; weniger an-
schmiegsam und weich.

Weniger empfindlich.

Relativ gering (feucht
abwischen); etwa ein-
mal pro Jahr pflegen.

Eignet sich gut flr
intensiveren Gebrauch;
bei sachgemaBer
Nutzung robust und
unempfindlich.

Weich, warm, an-
schmiegsam, nimmt
Kérperwarme sehr
schnell an, sehr gute
Qualitat.

Verschmutzungsem-
pfindlich, kann im Lauf
der Jahre etwas
speckig werden (Patina)
Achtung: Unbedingt
vor direkter Sonne
und Licht schiitzen.

RegelmaBig pflegen
(2 - 3 mal pro Jahr).

Sorgsame Nutzung,
weniger flr Haushalte
mit Kindern oder
Haustieren.

Darf die Bezeichnung
»echt Leder” fihren,
weich, warm,
atmungsaktiv. Preis-
glnstigste Rindleder-
Qualitat.

Verschmutzungs-
empfindlich, bleicht
schnell aus. Kann
speckig werden
(Patina), geringere
ReiBfestigkeit.

Hoch, regelméBig
(2 - 3 mal pro Jahr).

Sorgsame Nutzung.
Eignet sich weniger
flir Gebrauchsflachen;
wenn es auf Spann-
teilen und im Korpus-
bereich verwendet
wird, muss es als
Spaltleder gekenn-
zeichnet sein.

Darf die Bezeichnung
»echt Leder* flihren,
kaum atmungsaktiv,
erwarmt sich nur
langsam, wirkt kiihl,
weniger anschmieg-
sam und weich,
geringste Qualitét.
Nicht sehr reiBfest.

In pigmentiertem
Zustand relativ
strapazierféhig,
geringer Komfort. Fes-
ter bis harter Griff.

Gering
(1 mal pro Jahr).

Eignet sich weniger
flir Gebrauchsflachen;
wenn es auf Spann-
teilen oder im Korpus-
bereich verwendet
wird, muss es als
Spaltleder gekenn-
zeichnet sein.

Pigmentiert hat es
eine gute Lichtbe-
standigkeit, erwdrmt
sich langsam, mittlere
Atmungsaktivitat.
Fester Griff.

Weniger
empfindlich.

Je nach Oberflache,
nicht sehr hoch.

Wird héufig als selbst-
tragendes Leder (ohne
Polsterung) flr Stuhl-
und Sesselbespannun-
gen eingesetzt.
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Legere, saloppe Polsterung bzw.
besonders legere Polsterung

Wie eine Wellen/Muldenbildung oder Faltenbildung korrekt
beurteilt wird und mit den Toleranzen umzugehen ist, findet sich
in der RAL GZ 430/4.

Legere/saloppe Polsterung: Weicher, vorspannungsloser Pol-
steraufbau, bei dem eine modell- oder gestalterisch gewiinschte
Faltenbildung der Beziige warentypisch ist. Die Abzeichnungen
bei Steppmatten und Kissen sind design- oder konstruktions-
bedingt.

Besonders legere Polsterung: Zeichnet sich durch eine su-
perweiche/softige Oberflche aus. Die Bezlige zeigen schon
im Neuzustand ein ausgepragtes Wellenbild, das design- und
konstruktionsbedingt gewollt ist (z. B. bei Polsterungen mit
losem Fiillmaterial). Dazu zahlen auch Funktionsmadbel. Quelle:
Gite- und Prifbestimmungen RAL GZ 430/4.

Das Gegenteil wére die straffe Polsterung. Wellen-, Mulden- oder
Faltenbildung im Gebrauch und je nach Nutzungsintensitét sind
nicht zu vermeiden. Um eine gleichméBige Optik zu erreichen,
empfiehlt z. B. auch die Stiftung Warentest nicht nur einen
,Lieblingsplatz* zu benutzen, sondern regelmaBig alle Polster-
teile moglichst gleichmaBig. Lose und aufgelegte Sitz- oder
Riickenkissen und Polsterung miissen je nach Nutzungsintensitat
regelméBig aufgeschittelt, aufgeklopft und glatt gestrichen
werden, ggf. taglich, sie haben den sog. Kopfkissen- oder
Federbetteffekt. Wenn Sie diese legere Optik nicht mdgen oder
gar ablehnen, sollten Sie sich fir ,straff“ gepolsterte Sitz- und
Liegemobel entscheiden. Siehe allgemeine Hinweise, Funkti-
ons- und Verwandlungsmébel, Polstermdbel, Straffe Polsterung,
Toleranzen, Wellenbildung.

Leuchtmittel

Hier sind nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Original-
teile und Starken zu verwenden. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihre
Fachberater.

Lichtechtheit (Lichteinwirkung bei Mabeln)

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz von einem Material
gegenUiber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein,
Tageslicht, Halogen-Beleuchtung usw.) Solche Lichtquellen und insbe-
sondere Sonnenlicht verdndern Oberfléchen, speziell Holzoberflédchen
oder Leder. Diese Artvon ,,Sonnenbrand” filhrt durch den chemischen
Aufbau zu Farbverdnderungen. Naturhdlzer kdnnen nachdunkeln
oder vergiloen, gebeizte Holzer kdnnen ausbleichen. Das gilt auch
fiir beschichtete oder lackierte Mdbel. Dekostoffe und Materialien
haben in der Regel nur eine eingeschrankte Lichtechtheit. Schiitzen
Sie Inre wertvollen Mdbel unbedingt vor extremer Lichteinwirkung, da
eine ,absolute” Lichtechtheit nicht zu erreichen ist. Je natiirlicher
ein Produkt verarbeitet oder bearbeitet ist, desto empfindlicher
ist es! Die Urgewalt der Sonne verdndert alle Materialien! Besondere
Vorsicht ist deshalb in hellen Stidzimmern mit viel Glas geboten, dort
soliten bei direkter Sonneneinstrahlung Vorhdnge oder Jalousien
geschlossen werden, da sonst eine Oberflache schon nach relativ
kurzer Zeit an den beschienenen Stellen heller oder dunkler werden

kann. Solche ,farblichen Verdnderungen” haben allerdings auf den
Gebrauch oder die Lebensdauer keinen Einfluss. Siehe allgemeine
Hinweise.

Lieferung und Montage

Bitte achten Sie darauf, dass am Tag der Lieferung Ihrer Mobel
die Zugangswege zu dem Bestimmungsort problemlos fir die
Monteure erreichbar sind und eine Parkmdglichkeit fir de-
ren Lieferfahrzeug besteht. Die Verantwortung dafr, dass die
Maobel auch tatsachlich ins Haus und in die Wohnung passen,
liegt maBgeblich im Bereich des Kaufers! Dabei sind auch die
AuBenmaBe bei im Karton verpackter Ware anzugeben. Keiner
kennt seine Wohnung besser als der Kdufer. Bei der Erstmontage
lhrer Mobel werden die Mobel- und Funktionsteile eingestellt.
Diese kénnen sich jedoch nach dem Einrdumen bzw. Beladen
oder im Laufe der Zeit wieder verdndern und miissen evtl.
fachméannisch nachjustiert werden. Dienstleistungen dieser
Art sind kostenpflichtig. Siehe allgemeine Hinweise, AufmaB,
Aufstellen und Ausrichten, bestimmungsgemaBe Verwendung,
Sicherheitshinweise allgemein.

Liegeeigenschaften Siene Betten allgemein, Matratzen.

Luftfeuchtigkeit, Heizung, Raumklima

Holz beispielsweise ist ein natlirlicher Werkstoff, der standig den
Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft aufnimmt und wieder abgibt.
Darum sollten Massivholzmdbel keiner extrem hohen oder zu
geringen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Fir Massivholz ist
eine FuBbodenheizung nicht geeignet oder es muss besonders
geschiitzt werden. Das Holz beginnt sofort zu arbeiten, sich zu
verziehen, schrumpft, offene Leimfugen oder Risse zu zeigen.
Das Raumklima sollte nach den Empfehlungen von Experten flir
Menschen und Materialien Jahresdurchschnittswerte von 18-23°
Celsius und eine rel. Luftfeuchtigkeit von 40-55% aufweisen. Kurz-
fristige Abweichungen von diesen Empfehlungswerten, z. B. in den
Wintermonaten schaden nicht, Idngere Zeitrdume mit zu extremen
Werten sollten jedoch unbedingt vermieden werden. Es empfiehlt
sich deshalb, im Raum ein Thermometer und ein Hygrometer
anzubringen. Bei Polstermdbeln und Textilien, Teppichbdden etc.
kann es bei zu trockener Luft zu empfindlichen elektrostatischen
Aufladungen kommen, (siehe elektrostatische Aufladung). Bei dau-
erhaft feuchten Wénden drohen Schimmelpilz und Materialscha-
den. Die Heizung in der Kiiche ist keine Energieverschwendung,
sondern eine Notwendigkeit. Wahrend des Kochens entstehen
in einer Kiiche zum Teil extreme Luftfeuchtigkeitswerte. Diese
mussen abgeleitet werden. Eine zu geringe Temperatur in einer
Kiiche flihrt bei gleichzeitig sehr hohen Luftfeuchtigkeitswerten zu
Kondenswasserbildung an den kéltesten Stellen der Kiiche (Tau-
wasserpunkt). Dies sind in der Regel AuBenwande bzw. Ecken. Hier
kann es dadurch auf Dauer zu einer Schimmelpilzbildung kommen.
Der beste Schutz dagegen ist eine gut temperierte Kiiche und
eine ausreichende Ableitung der feuchten Kochdémpfe ins Freie.
Siehe allgemeine Hinweise, AufmaB, Aufstellen und Ausrichten,
FuBbodenheizung, Kiiche allgemein.

M

Massivholz

Massives Holz ist ein Phanomen es ,arbeitet* immer. Massivholz
ist eines der vielféltigsten, edelsten und schinsten Naturprodukte,
die fiir Mobel und Inneneinrichtungen verwendet werden. Es ist
sprichwortlich ein “einmaliges Unikat®. Hier zeigt die Natur
dem Menschen, dass sie nur schwer zu bandigen ist. Nicht
das massive Holz stellt sich auf den Menschen und seine
Wohnung ein, sondern genau umgekehrt. Der Mensch muss
sein Wohnklima auf die Natur und seine Eigenschaften einstellen.
Antiquitatenbesitzer wissen das genau. Was fiir das Holz
unerlésslich ist, ist auch fiir den Menschen besonders wichtig,
das Wohn- und Raumklima. Das heiBt im Jahresdurchschnitt
40-55% relative Luftfeuchtigkeit. Auch dann ist ein , Arbeiten®,
Verziehen, Quellen, Schwinden und Bilden kleiner Risse nicht
zu vermeiden. Die ausgesuchten Holzer fiir den Mdbelbau
stammen inzwischen weltweit, weitgehend aus kontrollierter
Forstwirtschaft. Uber die vielen Sonderhélzer z.B. Asteiche,
Kernbuche, Weide etc. lassen Sie sich gesondert beraten und
fordern Sie ausftihrliche Produktinformationen an. Bei Massivholz
kommen noch eine Vielzahl von Beiztonen dazu, z. B. Matt,
Seidenmatt, Hochglanzend, Schattiert usw. und alle fallen je nach
Holzart, z. B. Hartholz, Nadelholz usw. etwas anders aus Siehe
allgemeine Hinweise, Luftfeuchtigkeit, Heizung, Raumklima.

Marmor

Marmor, Schiefer oder Naturstein und Nachbildungen kdnnen
naturbelassen oder mit Matt- oder Hochglanzschutzlack ver-
sehen sein. Die Oberfldche sollte Ihren Wohnverhéltnissen an-
gepasst sein. Uber die vielen Materialien informieren Sie sich
bitte vor dem Kaufabschluss. Gebrauchsbedingte Kratz- und
Schleifspuren (Patina) sind auf Dauer nicht zu vermeiden. Na-
turmaterialien sind immer auch ein Unikat und einmalig. Sie
sind je nach Oberflachenbehandlung entsprechend empfind-
licher, deshalb sind die Produktinformationen sowie die Rei-
nigungs- und Pflegehinweise hier besonders wichtig. Siehe
Granit/Naturstein.

Matratzen (Matratzen- und Bettbezugs-
materialien, Polsterbetten, Wellenbildung)
,Wie man sich bettet, so liegt und schlaft man“ sagt ein altes
Sprichwort. Etwa 25-30% unseres Lebens verbringen wir mit
Schlafen, also der wichtigen Regeneration unseres Korpers. Die
Matratze und die Bettanlage spielen dabei eine ganz wesentli-
che Rolle. Die Matratze ist wichtiger Teil der Bettanlage und im
Beratungsgesprdch muss dabei auf eine passende Qualitats-
abstimmung von Matratze, Bettanlage, Federholzrahmen, und
Bettbeziigen geachtet werden. Die ergonomische Wirkung einer
Bettanlage hangt maBgeblich von dieser Abstimmung ab. Da es
hier unglaublich viele Materialien und Qualititsunterschiede gibt,
bitten wir Sie in diesem ganz besonderen Fall, sich ausfihrlich zu
informieren und beraten zu lassen. Denn: Ihr Bett ist Ihre ganz
personliche ,Kraftquelle Schlaf*.

Die Matratze, die Bezugsmaterialien und deren Vertraglichkeit

(Allergiker) miissen deshalb ganz auf Sie persénlich abgestimmt
sein. Das Gewicht, die KorpergroBe und Ihre Schlafgewohnhei-
ten sind dabei ganz besonders zu berlcksichtigen. Sind Sie
Bauch-, Riicken- oder Seitenschlafer? Dann lassen Sie sich
bitte ausflihrlich beraten und fiihren Sie Probeliegen durch.
Zu den Nutzungseigenschaften von Matratzen gehort auch die
ibliche Belastbarkeit. Diese sind je nach Qualitit und evtl. in
Verbindung mit Funktionsteilen sehr unterschiedlich. Deshalb
sind die Herstellerangaben zu den max. Belastbarkeitsgrenzen
und der damit verbundene allgemeine Wissensstand unbedingt
U beriicksichtigen. Bei den Qualitatspriifungen nach der Norm
fir Matratzen und Polsterbetten fiir den allgemeinen Wohnbe-
darf, wird von einem durchschnittlichen Benutzergewicht von
110kg bis max. 120kg ausgegangen. Fiir Matratzen sind hier die
Qualitit, Matratzendicke und bei Boxspringanlagen die Bauhdhe
der Bettanlage sehr wichtig. Lassen Sie sich bitte beraten, ob
auch bei hoheren Gewichtsanspriichen Sonderanfertigungen
etc. moglich sind.

Schlafzimmer sollen immer gut belliftet werden und die Luft-
feuchtigkeit darf ca. 60% nicht Ubersteigen, damit Schimmel
oder Stockflecken vermieden werden. Vor allem in den Sommer-
monaten kann der Mensch (iber Nacht ca. 0,5 Liter Fliissigkeit
abgeben. Die Unterhaltspflege ist deshalb besonders wichtig,
regelmaBiges Wenden, Liiften und Abtrocknen der Bettwaren
sollte selbstverstédndliche Pflicht sein. In Bettk&sten muss eine
ausreichende Be- und Entliftung vorhanden sein. RegelméBiges
Drehen und Wenden, auch die Kopfseite gegen die FuBseite,
ist fiir die Regeneration der Materialien wichtig und beugt der
Kuhlen- oder Wellenbildung vor. Je nach Benutzer (GroBe, Ge-
wicht usw.) ist im Laufe der Zeit jedoch eine gewisse Kuhlen-/
Muldenbildung oder Wellenbildung nicht zu vermeiden. Matrat-
zen sollten schon allein aus hygienischen Griinden ca. alle 8-10
Jahre erneuert werden. Toleranzen zwischen den Matratzen- und
BettenmaBen von ca. 2 cm sind bereits im Neuzustand dblich
und bei industrieller Fertigungstechnik nicht zu vermeiden. Siehe
allgemeine Hinweise, Bettsofas, Polsterbetten, Polsterbettenei-
genschaften und Kopfteile, Toleranzen.
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Boxspring-Matratzensysteme

Die Bezeichnung Boxspring heiBt (ibersetzt ,gefederte Box".
Boxspringbetten hatten ihre friihe Entwicklung in Amerika (USA)
und erfreuen sich heute in Europa und auch Deutschland immer
groBerer Beliebtheit.

Der Unterbau besteht aus einer Box und darauf sind unterschied-
liche Federkernkombinationen mdglich. Der Boxspringbetten-
aufbau besteht meist aus zwei unterschiedlich ibereinander
getrennt liegenden Federkernsystemen. Darauf kann dann
noch wahlweise ein “Topper” in unterschiedlichen Qualititen
gelegt werden. Ziel der Boxspringsysteme ist, durch einen
hoheren Matratzenaufbau die Stiitzebene, Dadmpfungsebene
und Druckverteilung je nach Person, Gewicht und GroBe zu
optimieren. Hier gibt es mittlerweile ein groBes Angebot und
auch eine Vielzahl an Qualitatsunterschieden. Damit Sie fir sich
personlich das Richtige finden, ist eine ausfiihrliche fachliche
Beratung mit Liegeproben empfehlenswert. Wie unter allgemei-
ne Hinweise bereits erwahnt ist das Bett |hre ,Tankstelle” und
damit wichtiger Teil fir Inre Gesundheit und das Wohlbefinden.
Herstelleranweisungen unbedingt beachten. Siehe allgemeine
Hinweise, Bettsofas, Polsterbetten, Polsterbetteneigenschaften
und Kopfteile, Toleranzen.

MDF Holzfasermaterialien Siehe Holzwerkstoffe.

Metallteile

Bei Bestellungen unterschiedlicher Hersteller, z. B. Elektrogeréte
in Ausflihrung Edelstahl, sind Struktur- und Farbabweichungen
nicht zu vermeiden. Lackierte Metalle, anodisiertes oder poliertes
Aluminium: Zur Reinigung dieser Metalle verwenden Sie eine
leichte Spllmittelldsung. Auf keinen Fall Alkohol oder Putzmittel
gebrauchen, danach trocken reiben. Auch hier unbedingt die
Pflegeanleitungen des Herstellers beachten.

Metallteile und Metalloberflachen
allgemein

Viele Mobel und Einrichtungsgegenstande haben sichtbare
Metalloberfldchen, die sich im Gebrauch bewéhrt haben. Das
sind lackierte Metalle, anodisiertes, poliertes oder gebiirstetes
Aluminium, Chrom, vergoldete Qberfldchen, Edelstahl, Hoch-
glanzlackierung usw. Verwendung finden sie z. B. fiir Armlehnen,
Anbauteile, FuBgestelle, Kochfelder, Kufen, Rahmen, Spiilen,
Zargen, Zierleisten usw.

Die Oberflachen werden vielfach per Handarbeit bearbeitet,
geschliffen, poliert und sind lackiert, verchromt oder pulverbe-
schichtet. Dabei kann es materialbedingt auf den Metallober-
flachen zu kleinen optischen Erscheinungen kommen, z. B.
Schlieren, Wellen, feinsten Schleifspuren, kleinen Pickelpunkten,
Orangenhauteffekten oder SchweiBpunkten. Je nach Lichteinfall
durch Kunstlicht, Tageslicht oder Standort sind sie mehr oder
weniger sichtbar. Beriicksichtigt werden dabei direkt sichtbare
Frontteile oder untergeordnete bzw. verdeckte Teile. Ist die
Oberflache geschlossen (versiegelt) handelt es sich um ferti-
gungsbedingte und warentypische Eigenschaften bei industrieller

Fertigung. Beurteilt wird die Optik im Zweifelsfall nach den
Prifkriterien und Sichtpriifungen in Anlehnung an RAL GZ 430.
Sie haben auf den Gebrauch, Nutzen und Lebensdauer keinen
Einfluss. Die Reinigungs- und Pflegevorschriften der Hersteller
sind unbedingt zu beachten. Siehe auch allgemeine Hinweise,
Toleranzen.

Allgemeines Beispiel: Zur Reinigung dieser Metalle verwen-
den Sie eine leichte Splimittellosung und ein sauberes, ganz
leicht feuchtes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder scheuernde
Putzmittel gebrauchen, danach trocken reiben. Verchromtes
oder vernickeltes Metall pflegt man mit dem daf(ir vorgesehen
handelstiblichen Metallreinigern, danach trocken reiben.

Mikrofasern Siehe Stoffe allgemein.

Mikrofasertiicher

Hier halt die Werbung leider nicht immer, was sie verspricht.
Nicht alles, was zum Staub wischen oder zur Reinigung von
Chrom, Edelstahl, Metall, Spiegeln und Glas angeboten wird, ist
auch gut fir Mobel. Deshalb sagen wir vorsichtshalber und aus
den Erfahrungen heraus: keine Mikrofasertiicher fiir Mobel- und
Kiichen-, Hochglanz-Oberflachen, Polstermdbelbeziige, z. B. Leder,
Kunstleder oder Stoffe aller Art. Weiche, saubere Tlicher, z. B. Ge-
schirrtiicher oder Fensterleder, sind dafiir umso besser geeignet,
vor allem in Verbindung mit den richtigen Reinigungsmitteln. Im
Bedarfsfall fragen Sie die Fachleute bzw. den Gerétehersteller.

Mabelbeschlage

Der sachgerechte Gebrauch von Mdbeln beinhaltet bei spateren
Abweichungen vom Montagezustand die Sorgfaltspflicht zur
Nachjustierung, um die dauerhafte Funktionssicherheit zu
gewdhrleisten und Folgeschéden (z. B. ausgehéngte Frontteile)
auszuschlieBen. Siehe Funktions- und Verwandlungsmaébel.

Mobeloberflachen, Beiztone allgemein

Da die Auswahl bei Mdbeloberfldchen in Material (Nachbildung,
Kunststoff, Echtholzfurnier, Massivholz), Farben und Qualitit sehr
groB ist, haben sie auch unterschiedliche Starken und Schwéchen.
Bei Massivholz kommen noch eine Vielzahl von Beiztnen dazu, z.
B. Matt, Seidenmatt, Hochgldnzend, schattiert usw. und alle fallen
je nach Holzart, z. B. Hartholz, Nadelholz usw. etwas anders aus.
Sie selbst kdnnen am besten einschétzen, wie stark die Mdbelteile
benutzt oder die Gerdte in Anspruch genommen werden. Schon-
heit, Eleganz oder reine Naturprodukte (Massivholz) bedeutet nicht
gleichzeitig hohe Strapazierféhigkeit und Lebensdauer. Alle Ober-
flachen verandern sich mehr oder weniger und im Laufe der Zeit
durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Bei lackierten Oberflachen kdnnen synthetische Auflagen zu chemi-
schen Reaktionen und Lackschéden fiihren (siehe chemische Reak-
tion). Auch hier gilt der Grundsatz, je ,natrlicher” die Oberfldche,
desto empfindlicher ist sie. Nachbildungen oder Kunststoffe sind hier
den Naturmaterialien haufig tiberlegen, auch in Punkto Reinigungs-
und Pflegefreundlichkeit. Zu Massivholz oder Natur pur gehort auch
die personliche Einstellung. Lassen Sie sich deshalb von unseren
Fachleuten beraten, auch hinsichtlich des Pflegeaufwandes, z. B.

Durch Urteile gibt es jetzt Aufkldrung fiir den Verbraucher und klare
Vorgaben fiir die Bezeichnungen der Mdbel. Es muss heiBen z. B.
Buche-Nachbildung. Begriffe wie Buche-Dekor, Echtholz-Dekor usw.
gelten als irrefiihrend. Die Auswahl und sténdigen Neuentwicklungen
auf dem Markt sind sehr vielféltig. Lesen und beachten Sie bitte
deshalb die Herstellerhinweise und Produktinformationen.

Bei Nachkaufen, Erganzungskéufen oder Ersatzteilen kann es bei in-
dustrieller Serienproduktion fertigungsbedingt zu Material-, Farb- oder
MaBabweichungen kommen. Bitte ggf. vor Kaufabschluss prifen.

Bitte immer die Herstellerempfehlung am Produkt beachten und
keine Scheuer- oder Losemittel verwenden. Siehe Granit, Naturstein,
Marmor

Fingerabdriicke, Fleckempfindlichkeit, Hitzeempfindlichkeit, usw.
Beurteilt wird die Optik im Zweifelsfall nach den Priifkriterien und
Sichtpriifungen in Anlehnung an RAL GZ 430. Eine gewisse Patina
istim Laufe der Zeit und je nach Nutzung nicht zu vermeiden, &hn-
lich wie beim Auto. Siehe auch Hochglanz, Massivholz, Toleranzen.

Mabelpolitur

Wenn es sich nicht um ganz spezielle Polituren handelt, schaden
sie lhren Mdbeln eher. Silikonspuren sind im Nachhinein nur
schwer zu entfernen. Bitte die Herstelleranleitungen beachten.

Mobelschlosser

Schwergédngige Mobelschldsser konnen mit Graphitpulver be-
handelt werden (erhdltlich im Autozubehérhandel), ggf. sind die
SchlieBdorne der Stangenschldsser zu korrigieren (Herstellerbe-
schreibung) oder beauftragen Sie einen Fachmann.

Montage/Montageanleitungen

Sind unbedingt zu beachten. Siehe Abholanweisung, Fremdmabel-
teile, Abholmdbel und Selbstmontage, Transport/Selbstabholung/
Selbstmontage, Selbstmontage.

In Neubauten herrschen beim Einzug in der Regel extrem hohe
Boden- und Wandfeuchtigkeiten. Uberhdhte Baufeuchte und eine
relative Luftfeuchtigkeit (iber 65% sind in den ersten Monaten
h&ufig nicht zu vermeiden. In diesem Zustand dirfen keine Mdbel-
teile unmittelbar oder groBfldchig an die Wand montiert werden,
sondern erst nach ordnungsgeméaBer Austrocknung samtlicher
Boden und Wande. Ansonsten kann es schnell zu Feuchtigkeits-
schaden, Aufquellen von Materialien oder gesundheitsschédlichen
Schimmelpilzbildungen bzw. Stockflecken kommen. Die Nordseite
der Gebdude ist besonders kritisch. In solchen Féllen sollte flr
eine ausreichende Luftzirkulation hinter den Mobelteilen gesorgt
werden. Dies ist ganz besonders wichtig. Zu trockene Luft schadet
Mensch und Material genauso wie zu feuchte Luft. Richtig sind im
Jahresdurchschnitt 18-23° Celsius und eine relative Luftfeuchtigkeit
von 40-55 %. Siehe allgemeine Hinweise, Aufmal, Aufstellen und
Ausrichten, Luftfeuchtigkeit, Heizung, Raumklima.
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Oberflachen siehe Mabeloberflachen

Objektabwicklung

Bei Mdbeln, die nicht fiir den allgemeinen Wohnbereich hergestellt
werden, handelt es sich in der Regel um Objektmobel. Bei Objekt-
geschéften sind sowohl einige rechtliche als auch sicherheitstechni-
sche Aspekte zu beachten. Nehmen Sie deshalb rechizeitig Kontakt
mit uns auf, damit wir lhnen behilflich sein kénnen.

Offenporiges Travertin

Durch seine Offenporigkeit sehr oberflachenempfindlich. Mit
dem Staubsauger absaugen und anschlieBend mit feuchtem
Tuch reinigen, Fliissigkeiten sind sofort zu entfernen. Die Qua-
litdt der verwendeten Materialien, die Intensitit der Nutzung,
duBere Einflisse (z. B. Lichteinwirkung, Tabakrauch, séurehal-
tige Fllissigkeiten, Alkohol) und Ihr Pflegeverhalten bestimmen
in hohem MaBe, wie lange die Freude an den Mdbeln wahrt.
Oberflacheninstandsetzung ist immer eine Angelegenheit fiir
den Fachmann.

Olbehandelte und gewachste Oberflachen
Zur Langzeitpflege benutzen Sie am besten entsprechendes
Spezialdl bzw. Wachs. Verwenden Sie es zum Auffrischen vor
oder nach der Heizperiode aber hdchstens ein- bis zweimal im
Jahr. Bei der Glas- und Spiegelreinigung dirfen fettlosliche
Glasreinigungsmittel nicht mit gedlten Oberflachen in Kontakt
kommen. Vor dem Nachélen/Wachsen bitte zuerst die Oberflé-
chen reinigen.

0I-Schieferplatten

Missen auf der Oberseite gedlt oder gewachst werden. Bei starker
Verschmutzung reinigen Sie die Platte mit Schwamm und Sesife,
anschlieBend - nach dem Trocknen - wird die Schieferflache mit
einem daftir vorgesehen Schieferdl oder Wachs behandelt.

Pflegehinweise

Achtung: Bitte grundsétzlich immer die Herstelleranweisung
am Produkt beachten! Achten Sie bitte darauf, dass auf den hoch-
wertigen Mobeloberfldchen keine heiBen, schweren, scharfkantigen
oder feuchten Gegenstéande abgestellt werden, die Druckstellen oder
Rénder verursachen. Verschiittete, siurehaltige Flissigkeiten wie
Fruchtséfte und Alkohol bitte sofort abtupfen und nicht eindringen
lassen. Niemals mit groBerem Druck auf der Stelle reiben.

Auch Tabakrauch, Kiichendiinste und Umwelteinflisse hinterlassen
ihre Spuren. Damit lhre Mdbel lange Zeit schon bleiben, miissen
sie regelmaBig gepflegt werden. Die Oberfldchenpflege erfordert
ein hisschen Aufwand, daftir haben sie lange Freude an lhren M6-
beln Siehe allgemeine Hinweise, Reinigungs- und Pflegehinweise,
Polstermdbel und Polsterteile allgemein.

Pillingbildung

Uberwiegend bei Flach- oder Mischgeweben kann es anfanglich
zu Pilling/Knétchenbildung kommen. Sie entstehen meist durch
Reibung von Fremdtextilien, mit denen der Benutzer auf dem
Polstermdbel sitzt. Es handelt sich um Fremdpilling und das ist
eine warentypische Eigenschaft, kein Materialfehler. Daflir gibt
es spezielle Fusselrasierer, mit denen nach Herstelleranleitung
die Pills problemlos entfernt werden konnen, ohne dass der
Bezugsstoff Schaden nimmt. Siehe Stoffe allgemein.

Planungsware und Lieferung frei Haus
Hierist unbedingt zu beachten: Eine korrekte Bedarfsermittlung und
AufmaB (incl. Tir-, Treppen- und Gangbreiten, Aufzug, Stockwerk
usw., dafiir ist der Kaufer verantwortlich) sind Voraussetzung fiir
eine mangelfreie Montage. Sind Steckdosen und Lichtschalter
richtig verlegt? Halt die Wandbeschaffenheit dem spéteren Gewicht
der Mdbel, Hangeschrénke, Wandborde etc. auch stand? Dabei ist
auch zu beriicksichtigen, dass Boden, Wande und Decken nicht
ganz gerade sind und deshalb bei der Montage angepasst und
ausgeglichen werden muss. Gibt es kurzfristige Anderungen in den
Raumlichkeiten, miissen sie dem Verkdufer und Monteur rechtzeitig
mitgeteilt werden. Der entsprechende Raum muss leer und begehbar
sein. Die Mobel miissen waagerecht ausgerichtet aufgestelit werden.
Fiir Fremdmobel, Fremdmontagen oder sonstige externe Teile
tbernehmen wir keine Haftung.

Polsterbetteneigenschaften und Kopfteile
Bei einem Polsterbett sollten alle Materialien individuell fir Sie auf-
einander abgestimmt sein: Bettanlage, Lattenrost oder Unterbau,
Matratze und die Bettwaren. Achten Sie bitte darauf, dass niemand
auf den Betten herumspringt, das gilt auch fir den Lattenrost.
Legere Polsterung und lose oder gefiillte Kissen miissen je nach
Nutzungsintensitat regelmaBig glatt gestrichen und aufgeklopft
bzw. geschittelt werden, ggf. tdglich (Kopfkisseneffekt) (Siehe
auch legere/saloppe Polsterung). Bettkopfteile werden designori-
entiert entwickelt und sind keine Funktionsmdbel. Sie sind deshalb
nicht gleichzusetzen mit der Strapazierfahigkeit von Riickenteilen
eines Polstermobels. Die Belastbarkeit ist eingeschrénkt. Siehe
Allgemeine Hinweise, Toleranzen.

Polsterkissen, lose Polsterungen, Polster-
fullungen/Polstersteppungen

Bei Polsterkissen, Steppdecken, Steppmatten oder gesteppten
Vliesstoffen, konnen sich die abgesteppten Inletts (Fiillungen),
meist in rechteckiger oder quadratischer Form, auf dem Be-
zugsstoff, Leder oder sonstigen Textilarten abzeichnen. Das
sind warentypische Eigenschaften. Legere/saloppe Polsterung,
besonders legere Polsterung und lose oder gefilllte Kissen
mussen regelmaBig und je nach Nutzungsintensitt regelmaBig
glatt gestrichen und aufgeklopft bzw. geschittelt werden, ggf.
taglich (Kopfkisseneffekt). Siehe allgemeine Hinweise, legere/
saloppe Polsterung, besonders legere Polsterung, Funktions- und
Verwandlungsmabel, Toleranzen.

Polstermadbel und Polsterteile allgemein
Polstermdbel sind weich und verformbar. Sie sollten nicht allein nach
Schonheit, sondern nach Ihren Bed(irfnissen gekauft werden. Wir
unterscheiden bei der Polsterung zwischen ,straff*, d.h. weitgehend
glatte Polsterung und ,legerer” bzw. ,besonders legerer” Polste-
rung. Bei den letzteren ist eine weiche, knautschige Verarbeitung
konstruktiv und designbedingt gewollt. Hier zeigen sich schon im
Neuzustand Wellen oder Féltchen im Bezugsmaterial. Die verstérken
sich im Gebrauch und sind eine warentypische Eigenschaft. Bitte
die Produktinformationen des Herstellers beachten. Es wird vielfach
unterschétzt, aber Polstermdbel werden It. Stiftung Warentest tAglich
ca. 3-5 Std. benutzt, meist auf einem Lieblingsplatz. Polstermdbel
mUssen waagerecht ausgerichtet werden und gerade stehen.
Bei Unebenheiten des FuBbodens oder durch Teppiche muss
ausgeglichen bzw. unterlegt werden. Siehe AufmaB, Aufstellen,
Ausrichten, Belastbarkeiten, bestimmungsgeméBe Verwendung,
legere Polsterung, Wellenbildung.

Produktinformationen, Bedienungs-
anleitungen

Sie sind Pflicht im Verkauf und wichtige Hilfestellung fiir den
Kunden. Lassen Sie sich beraten. Eine Produktinformation muss
nachvollziehbar und nachpriifbar sein und fir jedermann verstandlich
formuliert sein (Landessprache). Sie muss fir den Verbraucher im
Handel zugénglich sein und mdglichst bei Kaufabschluss iibergeben
werden. Ublicherweise enthélt sie Sicherheits- oder Warnhinweise,
Gebrauchseigenschaften, warentypische Eigenschaften, MaB-,
Material- und Nutzungsangaben, Gewicht, Reinigungs- und
Pflegehinweise sowie Angaben zum Hersteller. Bitte beachten
Sie auch die Herstellerhinweise. Siehe allgemeine Hinweise,
Beanstandungen, BestimmungsgemaBe Verwendung, Lieferung
und Montage, Selbstmontage,
Sicherheitshinweise allgemein,
Transport/Selbstabholung/
Selbstmontage




Raumklima siene allgemeine Hinweise, Luftfeuchtigkeit,
Heizung, Raumklima

Reibechtheit

Die meisten Bezugsmaterialien haben heute gute Reibecht-
heitswerte. Nur sehr dunkle oder Intensivfarbtone geben im
Anfangsstadium manchmal etwas Farbe ab. Leichte Abférbun-
gen liegen im Toleranzbereich. Abhilfe schafft dann meistens
eine Reinigung mit destilliertem Wasser und Natur-/Neutralseife.

Siehe allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise

Reinigungs- und Pflegehinweise
Bitte beachten Sie die jeweiligen Herstellerangaben. Siehe
allgemeine Hinweise, Unterhaltspflege

Reklamation sienhe Beanstandung, Beschwerde, Rekla-
mation allgemein

Wichtige Reinigungs- und Pflege-
hinweise speziell fur Polstermaterialien!

Nachstehend eine allgemeine Reinigungsempfehlung fiir textile Bezlge:

Fiir Bezilge, die abnehmbar, waschbar und chemisch reinigungs-
fahig sind, gilt der allgemeine Wissensstand und grundsétzlich die
jeweiligen Reinigungshinweise des Herstellers. Je nach Nutzungs-
intensitét ist die Reinigung und Pflege regelméaBig vorzunehmen.
Im Zweifelsfall fragen Sie bei Spezialisten nach, bevor Sie ein
falsches Mittel einsetzen.

Flecken und Verschmutzungen sind bitte sofort zu entfernen.
Fiir die meisten Stoffe, Mikrofasern, Kunstleder und Glattleder gilt
folgendes: Lose Kriimel oder Flusen, Haare vorsichtig abbiirsten
oder mit der Polsterdlise auf der niedrigsten Leistungsstufe ab-
saugen. (Bei Haustieren siehe besonderer Hinweis.) Fetthaltige
und sdurehaltige Verschmutzungen mit lauwarmem, destilliertem
Wasser (wegen evtl. Kalkrlickstdnden oder sonstigen Substanzen

im Wasser) groBflachig, von Naht zu Naht und von auBen nach
innen mit einem feuchten, sauberen Tuch, z. B. Geschirrtuch oder
einem sauberen Schwamm reinigen. Fiir eiweiBhaltige Flecken,
(z. B. Blut oder Urin) muss eiskaltes Wasser verwendet werden.
Dabei keine Angst vor Wasser, zur Fleckentfernung ist Feuchtigkeit
notwendig. Fir etwas &ltere oder eingetrocknete Flecken, brauchen
Sie in der Regel Seife, sie muss parfiim-, alkali- und ¢lfrei sowie
PH-neutral sein.

Die so genannten ,Feinde* bei Polsterteilen und Bezugsmaterialien
sind allgemein bekannt. Das sind die direkte Licht- und Sonnen-
einstrahlung, nicht farbechte Textilien (z. B. Blugjeans, T-Shirts und
hier ganz besonders fiir helle und einfarbige Materialien). Weiterhin
Haustiere, Katzen- oder Tierkrallen, Klettbander, sdurehaltige Flis-

BESONDERER HINWEIS:

Neutralseifen miissen parfiim-, alkali- und 6lfrei sowie PH-neutral sein. Die Seife oder den Schaum verdiinnt auf den Fleck, ebenfalls
groBfldchig von auBen nach innen reinigen, danach mit einem sauberen Tuch und klarem, destilliertem Wasser nachwischen, damit
evtl. Seifenriickstande weitgehend entfernt werden konnen. Maglichst viel von der Oberflachenfeuchtigkeit mit einem trockenen Tuch
abtupfen (nicht reiben) und bei normaler Zimmertemperatur trocknen lassen. Bei Kunstleder darf keinesfalls mit Leder-Reinigungs-
oder Pflegemittel gearbeitet werden. Bitte die Herstellerangaben beachten.

Auf keinen Fall mit dem Fon arbeiten, das Material konnte hart oder beschédigt werden. Im feuchten bzw. nassen Zustand das

Leder oder den Stoff nicht benutzen, sonst gibt es Dehnungen, Mulden oder Falten, die meist nicht mehr zu entfernen sind. Betten
und Matratzen am Besten tagstiber bei guter Belliftung stehen lassen. Wurde nass gereinigt, muss ausreichend Zeit fiir das vollige
Abtrocknen eingerechnet werden. Durch den Reinigungsvorgang haben Sie auch natiirliche Substanzen und Impragnierung aus
dem Bezugsmaterial entfernt. Besorgen Sie sich deshalb die geeigneten Pflege- und Imprégnierungsmittel, die Ihre Materialien
wieder schiitzen. Fragen Sie bei Ihrem Handler nach. Die Beseitigung von schwierigen Flecken (Blut, Kaugummi, Kugelschreiber
etc.) sollten Sie nach Mdglichkeit den Fachleuten iberlassen oder sich dazu beraten lassen. Je schneller Sie reagieren, desto

groBer ist die Chance zur Fleckbeseitigung.

sigkeiten (z. B. Fruchtséfte, alkoholische Fliissigkeiten, Senfflecken,
sowie Klebrige SiiBigkeiten oder Speisereste). Dazu kommt bei
allen Textilien der SchweiB (vor allem bei Personen die regelméaBig
Medikamente einnehmen miissen), Fett, Kosmetika, Tabakrauch-
ablagerungen, Kochdiinste und sonstige Umwelteinfliisse.

Flr unsere Einrichtungspartnerring-Markenprodukte, z. B. ,clever-
clean” sind unbedingt die separate Garantie und Pflegehinweise
des Herstellers zu beachten.

Ansonsten kdnnen wir z. B. LCK—Produkte empfehlen.

Bitte informieren Sie sich im Internet unter:
www.lederpflege.de

oder fordern Sie Unterlagen per E-mail an;
info@lederpflege.de

A [
Wy 1.‘.
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cleverclean

cleverclean

Kleine Fleckenkunde

A

<

Haushaltstibliche Fllssigkeiten,

wie z. B. Milch, Ketchup, Rotwein, Fruchtsaft:
TIPP ... einfach mit Kiichenpapier aufnehmen,
dann mit einem sauberen, angefeuchteten Tuch
(Wasser) unter leichtem Druck wegreiben!

Feste Verschmutzungen, wie z. B. Blumenerde,
Schokoladenstiicke, Kriimel:

TIPP ... einfach herausbiirsten, denn clever-
clean bietet dem Schmutz keinen Halt!

Losungsmittelfreie Farben oder Kugelschreiber-
spuren:

TIPP ... einfach ganz leicht mit Wasser bespril-
hen und mit einem weichen Tuch durch leichtes
Reiben aus den Poren entfernen!
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Scharniere

Scharniere, sog. Topfbander, sind heute dblicherweise selbst schlie-
Bende Tirscharniere der Kiichen. Sie sind weitgehend wartungsfrei.
Pflege: Falls Sie ein Knarren oder Schwergangigkeit feststellen,
kénnen Sie zur Behebung ein harzfreies Spriihdl verwenden. Bitte
Tlren nicht auseinanderbauen: Fehlerhaft montierte oder justierte
Turscharniere knnen ausreiBen oder jemanden verletzen.

Scharniere aus Metall

Bei Rollschubfiihrungen (erkennbar an zylindrischen Rollen)
sollten Sie einmal jahrlich die Laufschienen mit einen trockenen
Staubpinsel reinigen. Auf keinen Fall die Rollen schmieren. Bei
Kugelfiuhrung (erkennbar an Rollkugeln) ist eine besondere
Pflege nicht erforderlich. Sollte sich nach einiger Zeit ein Schub-
kasten nicht mehr ganz einschieben oder herausziehen lassen,
dann ziehen Sie ihn einige Male mit ,sanfter Gewalt* bis zum
maximalen Offnungsanschlag.

Schiebetiiren

Bei der Planung sind evtl. die unterschiedlichen Gewichte und
eine verstirkte Wandbefestigung erforderlich. Die Schrénke
miissen zwingend gerade ausgerichtet sein. Priifen Sie, ob
sich durch die Belastung Verdanderungen ergeben haben, dann
muss nachgestellt werden. Reinigen Sie bitte einmal j&hrlich die
Hange- und Gleitschienen mit einem trockenen Tuch. Die (ibrigen
Teile sind wartungsfrei. Die Fronten, Holz- oder Kunststoffteile
nach den Herstellerangaben.

Schimmelpilz/Stockflecken
Siehe Neubauten, Luftfeuchtigkeit, Heizung, Raumklima etc.

Schubkastenfiihrungen aus Metall
Siehe unter Scharniere aus Metall.

Selbstmontage

Siehe Abholmdbel und Selbstmontage, Fremdmdbelteile, Mon-
tage/Montageanleitungen, Transport/Selbstabholung/Selbst-
montage.

Sicherheitshinweise allgemein

Hier sind unter allen Umstdnden die Angaben der Hersteller,
Bedienungsanleitung und Produktinformationen zu beachten.
Elektro- und elektronische Arbeiten diirfen nur von autorisierten
Fachpersonen ausgefiihrt werden. Befinden sich Kinder im
Haushalt, dirfen solche Elektro- oder Funktions-Polsterteile
nicht unbeaufsichtigt bleiben. Siehe allgemeine Hinweise,
AufmaB, Aufstellen und Ausrichten, Belastbarkeiten,
bestimmungsgemaBer Gebrauch, Elektroartikel, Kachelofen,
Lieferung- und Montage, Selbstmontage, Transport/Selbst-
abholung/Selbstmontage.

Sitzharteunterschiede
Konstruktionshedingte Sitzharteunterschiede sind durch die
unterschiedlichen geometrischen Formen bei Polsterbetten oder

Funktionssofas durch die industrielle Serienfertigung nicht zu
vermeiden. Beim Schaumstoff kann es bereits im Neuzustand
aus fertigungstechnischen Griinden zu groBeren Toleranzen
kommen. Nur bei maB- und formgleichen Polsterteilen sind die
Sitz- oder Riickenharten weitgehend einheitlich. Siehe Toleran-
zen, Belastbarkeiten, Polstermdbel allgemein.

Sitzspiegel

Siehe Gebrauchsliister/Sitzspiegel/Florlagenveranderung.

Solitarmobel

Damit sind einzeln gefertigte Kommoden, Konsolen und &hn-
liches gemeint. Auch bei hochwertigen Herstellern werden
diese Teile meist nicht auftragsbezogen gefertigt oder furniert.
Hier kann es je nach Material oder Holzart zu leichten Farb-
und Strukturunterschieden kommen. Aus Sicherheitsgriinden
empfehlen wir, ab einer Hohe von ca. 100 cm fiir Mobelteile/
Schrankteile eine Wandbefestigung vorzunehmen.

Sonderfarben, Sonderbeiztone

Eine ,absolute” Farb- und Strukturgleichheit bei Sonderanferti-
gungen ist fertigungstechnisch bei industrieller Fertigung nicht
maglich. Siehe Farb- und Strukturunterschiede.

Spiegel und deren Pflege

Spiegel sollten am besten mit geeigneten handelsiiblichen
Glasreinigern, einem sauberen, feuchten Tuch (Leder) vorsichtig
gereinigt werden, sie sind kratzempfindlich. Zur Sorgfaltspflicht
gehort, dass die Feuchtigkeit und Wasserreste an den Spiegel-
kanten sofort abgewischt werden, da sie sonst zwischen dem
Glas und der spiegelnden Beschichtung eindringen kdnnen.
Aggressive Mittel wie Nagellackentferner, Haartdnungsmittel
usw. sofort abwischen und feucht nachwischen.

Spiilen allgemein

Das am haufigsten eingesetzte Material fiir Spiilen ist Edelstahl
oder auch Keramik. Die Reinigung und Pflege entnehmen Sie
den Herstellerangaben oder den allgemeinen Reinigungshin-
weisen. Bei Edelstahl kann es bereits bei relativ kurzer Nutzung
zu der typischen Patina mit leichten Schlieren im Spiilbecken
kommen. Das ist kein Beanstandungsgrund und warentypisch.
Siehe Badmadbel allgemein, Metallteile und Metalloberfldchen
allgemein.

Stellplatz

Polstermobel, Polsterbetten und Mobel missen grundsétzlich
gerade und ausgerichtet aufgestellt werden. Schon bei kleinen
Hohenunterschieden durch schiefe Boden oder Unebenheiten
beim Aufstellen kann es nach Wochen oder Monaten zu Fol-
geschdden an Mdbel- oder Korpusteilen kommen, z. B. Verzug,
Knarr- oder Quietschgerdusche. Siehe allgemeine Hinweise,
AufmaB, Aufstellen und Ausrichten, Druckstellen, Gerduschbil-
dung, Selbstmontage, Sicherheitshinweise allgemein, Transport/
Selbstabholung/Selbstmontage.

Stoffe allgemein

Die Auswahl an textilen Bezugsmaterialien ist so unglaublich groB,
dass hier bitte auf jeden Fall die individuellen Bed(irfnisse, Haus-
haltsgréBe und Gewohnheiten sowie die unterschiedlichen Qua-
litaten und Produktinformationen der Hersteller beachtet werden
miissen. Sie konnen am besten einschétzen, welche Gebrauchsei-
genschaften lhr Bezugsmaterial im Alltag aushalten muss. Je nach

Haushalt sollte daher vielleicht bei der Auswahl Strapazierfahigkeit
vor Schonheit gehen. Achtung: Dekostoffe und Materialien
haben nur eine eingeschrénkte Nutzung. Nehmen Sie sich bitte
ausreichend Zetit fir die Beratung und Produktinformation, der Bezug
ist das Gesicht Ihres Polstermdbels. Siehe allgemeine Hinweise, Ge-
brauchsliister/Sitzspiegel/Florlagenveranderung, Haustiere, Kinder/
Kindermobel, Kunstleder, Toleranzen, Wellenbildung.

Die vier wichtigsten Textilarten im Polstermobelbereich

Material Vorteile Nachteile

Flachgewebe schone Optik, weil alle Arten nicht so haltbar wie Velours oder Mikrofaser
von Garnen und Farben ideal oder Flockware, Pillingbildung mdglich
kombiniert werden kdnnen.

| Webvelours hohe bis sehr hohe Haltbarkeit, | eingeschrénkte Mustervielfalt, Sitzspiegel und
(Chenille ist empfindlicher) leicht zu reinigen hell/dunkel Effekte an den Nahten konnen
auftreten
Flockvelours, allgemein sehr haltbar, strapazierfahig, empfindlich gegen Losungsmittel Sitzspiegel,

auch als Mikrofasern preisguinstig
bezeichnet

Gebrauchsliister kdnnen auftreten, ebenso wie
Florverklebungen durch Gebrauchsspuren.
Leichter Farbabrieb bei intensiven Farbtonen
maglich, z. B. Rot

_ Mikrofaserstoffe edle Optik, wie Wildleder, wei- kann Patina bekommen (Riicksténde von
|| (wirbelviiese, hochwertig) cher Griff, strapazierfahig und | Korperfett), Glanz oder dunkle Stellen. Leichter
o ———— e pflegefreundlich Farbabrieb bei intensiven Farbténen maglich

Straffe Polsterung

Bei einem kleineren Anteil der Polstermdbelproduktion aus
industrieller Fertigung werden feste und glatte Polsterungen bei
Polstermdbeln, Stlihlen und Banken gewiinscht. Straff: Polster-
aufbau, bei dem durch konstruktive MaBnahmen (vorgespannte
Polsterung) die Wellenbildung der Beziige weitgehend vermieden
wird. Konstruktions- oder modellbedingte Ziige, z. B. an Rundun-
gen, Raffungen sind design- oder konstruktionsbedingt. Quelle:
Gite- und Priifbestimmungen RAL GZ 430/4.

Toleranzen bei Mdbeln sind in der industriellen Serienproduktion
fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Dabei handelt es sich um
Konfektionsware, die in groBen Stlickzahlen und meist in Lohnakkord
gefertigt wird. Das Gegenteil ist die Einzelanfertigung im Handwerk.
Das gilt inshesondere fiir Funktionsmébel. Die Toleranzen fir Monta-
ge, Holz- oder Holzwerkstoffe, Arbeitsplatten, Polstermdbel, Schranke,
Ablagen, Naturstein usw. sind unterschiedlich und festgehalten
in der RAL GZ 430 der Deutschen Gitezsichen AL
Glitegemeinschaft Mobel e.V. mit
dem Giitezeichen ,Goldenes M“.
Befinden sich die Abweichungen
(Toleranzen) in Farbe, MaBen und
Struktur usw. innerhalb der natio- -k‘
nalen und internationalen Norm und Deutsche
im unerheblichen, unwesentlichen
Bereich, liegt kein Sachmangel vor.
Es handelt sich dann um eine ,warentypische Eigenschaft”. Sie
haben auf Gebrauch, Nutzen, Funktion und Lebensdauer keinen
Einfluss. Siehe allgemeine Hinweise, industrielle Fertigung.

Giegamainschaly
L]

Btt beae Sie unbedingt die Herstellerangaben zu Reinigungs- und Pflegehinweisen.

Das Gegenteil ist die mit Abstand am haufigsten verkaufte
Polsterart: Legere/saloppe und besonders legere Polsterung.
Bei straffer Polsterung wird der Bezug produktionsbedingt an
den Polsterecken meist in Falten/Wellen gelegt. Je nach Elasti-
zitdt und Starke des Bezugsmaterials erscheinen groBere oder
kleinere Falten/Wellen die nicht vermeidbar sind und keinen
Qualitdttsmangel darstellen. Es handelt sich dabei um ,waren-
typische Eigenschaften®. Siehe allgemeine Hinweise, legere/
saloppe Polsterung, Polstermdbel, Wellenbildung.

Bitte denken Sie daran, ab der Kasse oder Abholrampe sind
Sie der Eigentlimer der Ware und damit voll verantwortlich. Wir
informieren Sie dariiber ausflihrlich an den Kassen und an der
Abholrampe/Lager mit unseren besonderen Abhol-Anweisungen.
Bei der Selbstabholung, Transport und Eigenmontage kommt es
hadufig zu Fehlern, die wir vermeiden mdchten. Aus diesem Grund
informieren wir Sie ausfilhrlich tber die wichtigsten Punkte.
Siehe allgemeine Hinweise, Abholmdbel und Selbstmontage,
Fremdmobelteile, Montage/Montageanleitungen, Lieferung und
Montage, Selbstmontage.

Bei auftretenden Bewegungsgerduschen behandeln Sie die
Gelenke und Drehpunkte mit Silikon-Spray oder harzfreiem
Nahmaschinendl. Geringen Metallabrieb entfernen Sie mit einem
in leichter Seifenlauge getrankten Tuch. Das Ausrichten sollten
Sie den Fachleuten (berlassen, bei Verdnderungen auch das
nachjustieren. Siehe Metallteile und Metalloberflachen allgemein.
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Die Montage darf nur von autorisiertem Fachpersonal
durchgefiihrt werden. Hier ist unbedingt darauf zu achten,

Umzug

Sollten Sie mit Ihren Mdbeln UmzugsmaBnahmen vornehmen
mussen, nehmen Sie bitte Fachleute zu Hilfe. Mébelmontagen
erfordern groBe fachliche Kenntnisse. Fiir evtl. Schéden die
durch Sie selbst an Mdbelteilen entstehen wird keine Haftung
Ubernommen.

Unterhaltspflege

Achtung: Bitte immer die Herstelleranweisung am Produkt
beachten! Die regelméBige Unterhaltspflege ist gleichzusetzen
mit der taglichen Korperpflege beim Menschen. Der tdgliche
Gebrauch hinterldsst dberall seine Spuren. Wichtig ist, dass

Wandbefestigung

Bei der Selbstmontage und bei Planungsware ist unbedingt
die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk) zu prifen und die
vom Hersteller vorgeschriebenen Beschlage und Werkzeuge
zu verwenden, damit die Sicherheit gewahrleistet ist und sie
dem spateren Gewicht der Mdbelteile auch standhalten. Siehe
AufmaB, Aufstellen und Ausrichten.

Wandbefestigung, Wandbeschaffenheit,
Werkzeuge

Bei der Selbstmontage und bei Planungsware mit Lieferung
und Montage sind unbedingt die Montageanleitung vom Her-
steller sowie die vorgeschriebenen Beschldge und Werkzeuge
zu verwenden, damit sie dem spateren Gewicht der Mobelteile
auch standhalten. Bei Nichtbeachtung kénnen wir keine Haftung
tbernehmen. Wenn Sie selbst oder Ihr Vermieter etc. die Bausub-
stanz nicht genau beziffern kénnen, sollten Sie den Monteur eine
Probebohrung durchflihren lassen, es geht um Ihre Sicherheit.
Siehe Abholmdbel und Selbstmontage, AufmaB, Aufstellen und
Ausrichten, bestimmungsgeméBe Verwendung, Belastbarkeiten,
Fremdmontage, Installation, Neubauten. Selbstmontage, Sicher-
heitshinweise allgemein.

Wasserbetten

Wasserbetten haben besondere Eigenschaften und Schlaffunk-
tionen. Dartliber hinaus miissen vom Gewicht her der Stellplatz
und sicherheitstechnische Dinge unbedingt beachtet werden.
In diesem Fall empfehlen wir Ihnen eine ausfiihrliche Beratung
im Fachgeschaft.

Wellen- und Muldenbildung
(Faltenbildung)

Begriffsbestimmung nach RAL GZ 430/4: ,Eine Welle ist eine von
der urspriinglichen Polsteroberfldche abweichende Verformung.
Eine Falte ist eine Welle mit Knick.” Die Messmethode und die
Toleranzen sind in der RAL GZ430/4 vorgeschrieben.

Beim so genannten ,Einsitzen oder ,Einliegen* verdndern sich

dass fir die hitzeabsorbierenden Elektro- und Elektronikteile
ausreichend Luftzirkulation gewéhrleistet ist. Bei Uberhitzung
kann es zu schwerwiegenden Folgeschdden kommen.

verschiittete Fllissigkeiten oder Verunreinigungen ( z. B. Frucht-
saft, Alkohol, sdurehaltige Fliissigkeiten, Senfflecken etc. ) sofort
mit einem saugféhigen Kiichenpapier oder sauberen Tuch/
Geschirrtuch abgetupft - nicht gerieben - werden, damit sie
gar nicht erst in die Oberflache eindringen konnen. Keine Mik-
rofasertiicher verwenden. Bitte nicht auf der Stelle reiben und
keine silikonhaltigen Mobelpflegemittel verwenden. Versuchen
Sie niemals Schadstellen mit Lsungsmitteln zu entfernen (z.B.
mit Fleckenentferner, Terpentin, Benzin oder gar Dampfreinigern).
Siehe allgemeine Hinweise, Reinigungs- und Pflegehinweise je
nach Mobelart, z. B. Glas, Granit, Holz, Leder, Stoff usw. und die
Herstellerhinweise.

meist schon nach kurzem Gebrauch die Sitzhérte und die Optik.
Sie wird weicher in Abhéngigkeit von Art, Dauer und Gewicht der
Benutzer. Dies ist ein normaler Prozess, den jede Polsterung
durchlauft. Um méglichst lange, gleichmaBige Liegeharten zu
erzielen, ist es wichtig, die Lieblingspldtze bei Polstermdbeln
zu wechseln und Matratzen regelmaBig nicht nur zu wenden,
sondern auch zu drehen (Kopfteile nach unten). Sonst kann
es zu einseitiger Wellen-, Mulden- oder Kuhlenbildung kom-
men. Unterstitzt wird diese Entwicklung dadurch, dass sich
die Bezugsmaterialien unter Einfluss von Korpergewicht und
Warme, mehr oder minder dehnen und sich dadurch ,Wellen®
bilden. Diese optische Veranderung hat auf Gebrauch, Funktion
oder Lebensdauer so gut wie keinen Einfluss und stellt keinen
Sachmangel dar. Das Glattstreichen oder Aufklopfen der Beziige
und Kissen gehort zu den dblichen Sorgfaltspflichten. Je nach
Nutzungsintensitdt ggf. taglich, (Federbett-, Kopfkisseneffekt.)
Liegt der Bezug nach relativ kurzer Nutzung als ,Knickfalte"
Uibereinander, haben wir in der Regel eine berechtigte Beanstan-
dung. Dabei sind meist Folgeschaden fiir das Bezugsmaterial
zu erwarten und es ist Handlungsbedarf, z. B. in Form einer
fachménnischen Nachbesserung zu empfehlen.

Das kann von Spezialisten oder Sachversténdigen genau und
vorschriftsmaBig nachgemessen werden. Dabei wird auch das
Lzharmonische Gesamtbild“ beurteilt. Quelle: RAL GZ 430/4. Die
Stiftung Warentest empfiehlt die Sitzplatze mdglichst gleich-
méBig zu benutzen, damit sich die Optik den Sitzgewohnheiten
anpassen kann. Wenn Sie diese legere Optik nicht mdgen oder
gar ablehnen, sollten Sie sich fir ,straff* gepolsterte Sitz- und
Liegemdbel entscheiden. Siehe allgemeine Hinweise, Belast-
barkeiten, Druckstellen, legere/saloppe und straffe Polsterung,
Polstermdbel und Polsterteile allgemein, Stoffe allgemein.

Werkzeuge

Bitte nur die vom Hersteller vorgeschrigbenen Beschldge, Werk-
zeuge und Materialien verwenden. Wird das nicht beachtet,
erlischt in der Regel die Haftung. Im Zweifelsfall fragen Sie die
Fachleute.

Bezugsquellen (Beispiele)

Pflegeprodukte, Dienstleistungen, Buchempfehlungen

Pflegemittel:

LCK Leather Care Keller GmbH

Pflege fiir Holz, Naturstein, Oberfldchen, Leder und Stoffe

Im Unterfeld 2, 76698 Ubstadt

Tel. 07251-9625-0

Mail: Gunther.keller@Lederpflege.de, Internet: www.Lederpflege.de

Reparaturen, Aufpolsterungen etc.
Polsterservice nach Garantieablauf:

PQOS Polsterservice GmbH

Muhlenpfad 2, 53547 Hausen

Tel. 02638-921700

info@polsterservice.de, www.polsterservice.de

DIEPO GmbH
Passauer Str. 24, 84359 Simbach/Inn
Tel. 08571-926464-0, info@diepo.de, www.diepo.de

MPS GmbH

Mobiler-Polstermébel-Service

Schackstr. 7, 86165 Augshurg

Tel. 0821-217780-0, info@mpsservice.net, www.mpsservice.net
HOS Homeservice GmbH

Kastenmdbel-Service

53547 Hausen,

Tel.: +49 (0) 2638-921-8000, Fax.: +49 (0) 2638-921-626
www.hos-hs.de

Im Zweifelsfall fragen Sie lhren Handler nach geeigneten
Mitteln oder Servicefirmen zur Spezialreinigung.

Se rV| Ce nur flr Sie durch unsere kompetenten

Ansprechpartner rund um Ihren Mobelkauf

Kiichen und Kastenmébel Service

KMS , Dipl. Ing. Jérn Meise

Bauringstr. 28, 32120 Hiddenhausen

Tel. 05221-626336, Fax 05221-626337, Handy 0171 783 4057
Mail: j.meise-kms@t-online.de

Stiftung Warentest ,,Mobel kaufen*
Qualitdt erkennen — Sicher einkaufen
4. Auflage

Preis: 16,90, 224 Seiten

ISBN 978-3-86851-099-7

Sachkundiger und kritischer Ratgeber der Stiftung Warentest, bietet Un-
terstiitzung von der Produktinformation bis zur Pflege, um bedarfsgerechte
Kaufentscheidungen zu garantieren.

Alternativ zu beziehen bei der Deutschen Giitegemeinschaft Mobel e.V. unter
e-mail: dgm@dgm.moebel.de

AMK Broschiire ,,Gebraucherinformation fiir Kiichenmdobel“

Informationen fiir Verbraucher, Handel und Monteure

Diese Broschire beschreibt die im Kiichenbau verwendeten Materialien, ihre
typischen Eigenschaften und die notwendige Pflege. Diese Gebraucherinformation
dient gleichzeitig als Leitfaden fir die Unternehmen der Kiichenbranche und kann
von den AMK Mitgliedsfirmen ganz oder abschnittweise (ibernommen werden.
www.amk.de

Mdbel Giitezeichen:

Das einzige deutsche Mdbelgtitezeichen, das ,Goldene M“
der Deutschen Giitegemeinschaft Mébel e. V. nach der RAL
GZ 430. Es beinhaltet nicht nur hohe Qualitatsanforderungen
an die Materialien, sondern vor allem die wichtigen Kriterien
Umwelt und Wohnhygiene und die Schadstoffkriterien der
europdischen Normen. www.dgm-moebel.de
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Wir wunschen Ihnen
viel Vergnligen mit
lhren neuen Mobeln.

@ e ® Sprechen Sie uns.an"!
n?muum.=~\ Wir nehmen uns Zeit fr
e . Sie und helfen lhnen bei
allen Fragen rund ums
Wohnen und Einrichten.
Wo immer Sie sind!

Stand: Marz 2015

400 Einrichtungspartner fur lhren Preisvorteil! Wik HA%Q’S.

Wir kaufen zusammen mit 400 Einrichtungspartnern ein — zu besonders guten Konditionen. EINRICHTUNGS
Profitieren Sie von groBem Einkaufs-Know-how und idealen Preisen! www.einrichtungspartnerring.de PARTNER 71
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TROP Mobelabholmarkt GmbH

PaB-Thurn-StraBe 16 Offnungszeiten:
Wohngefiihl zum Mitnehmen 6380 St. Johann/Tirol Mo-Fr 8.30-18.00 Uhr

e-mail: trop@trop.at durchgehend gedffnet

www.trop.at Sa 9.00-17.00 Uhr



